
 



 

 

 

Таҳририят ҳайъати раиси: 
 СИДДИҚОВА С.Ғ.  – 

Бухоро давлат техника университети ректори 

                 Муовини: 
НИЗАМОВ А.Б.  – 

БухДТУ илмий ишлар ва инновациялар бўйича проректори 

 

Таҳрир ҳайъати: 
МУҚИМОВ К.М.  –   ЎзР ФА академиги (ЎзМУ) 
ЖАЛИЛОВ А.Т. – ЎзР ФА академиги (Тошкент кимё-технология ИТИ) 
НЕГМАТОВ С.Н. – ЎзР ФА академиги (“Фан ва тараққиёт” ДУК) 
БАҲОДИРОВ Ғ.А. – т.ф.д., профессор, ЎзР ФА бош илмий котиби 

ХАМИДОВ О.Х. – иқтисод фанлари доктори, профессор (БухДУ) 
ЖАЛИЛОВ Т.Қ. – иқтисод фанлари доктори (DSc) (ТКТИ) 
МУХТАРОВ Н.Ш. – техника фанлари доктори (DSc) (“Ўзбекнефтгаз” АЖ) 
ТУХСАНОВ Х.А. – иқтисод фанлари доктори (DSc) (“Ўзбекнефтгаз” АЖ) 
МАДИЕВ Р.Х. – техника фанлари доктори (DSc) (“Шуртан  ГКМ” МЧЖ) 
АДИЗОВ Б.З. – техника фанлари доктори  (DSc), к.и.х., ЎзРФА УНКИ 

ХУРМАМАТОВ А.М. –  техника фанлари доктори, профессор, ЎзРФА  УНКИ 

СОБИРОВА Н.К. – филология фанлари номзоди, доцент, ЎзМУ 

ҒАФУРОВ Д.О. – Бухоро ДТУ ёшлар масалалари ва маънавий- маърифий 
ишлар бўйича биринчи проректори ф.ф.ф.д (PhD) 

ҚУРБОНОВ Ж.М. – техника фанлари доктори, профессор (Самарқанд ИСИ) 
САИДОВ С.Б. – Бухоро ДТУ молия ва иқтисод ишлари бўйича проректори 

ШАРИПОВ М.З. – физика-математика фанлари доктори (DSc), профессор 

АСТАНОВ С.Х. – физика-математика фанлари доктори, профессор 

РАХМОНОВ Х.Қ. – техника фанлари доктори, профессор 

ВОХИДОВ М.М.  –  техника фанлари доктори, профессор 

ЖЎРАЕВ Х.Ф.      –    техника фанлари доктори, профессор 

САДУЛЛАЕВ Н.Н. – техника фанлари доктори (DSc),  профессор 

МАЖИДОВ Қ.Х. – техника фанлари доктори, профессор 

ФОЗИЛОВ С.Ф. –  техника фанлари доктори, профессор 

ИСАБАЕВ И.Б.  –  техника фанлари доктори,  профессор 

АБДУРАҲМОНОВ О.Р. – техника фанлари доктори, профессор 

НИЗОМОВ А.Б. – иқтисод фанлари доктори, профессор 

ЖУМАЕВ М.Р.  –  физика-математика фанлари доктори (DSc), профессор 

ЮНУСОВА Г.С. – фалсафа фанлари доктори (DSc), профессор 

ЖЎРАЕВА М.М. – филология фанлари доктори (DSc),  профессор 

ТЎХТАЕВА З.Ш. – техника фанлари доктори (DSc), профессор 

МАХМУДОВ М.Ж – техника фанлари доктори (DSc), профессор 

ХАЙИТОВ Р.Р. – техника фанлари доктори (DSc), к.и.х.  
БОЗОРОВ Ғ.Р. – техника фанлари доктори (DSc), профессор 

БОЛТАЕВ З.И. – физика-математика фанлари доктори (DSc), профессор 

ОЛТИЕВ А.Т. – техника фанлари доктори, (DSc) 

ЖАЛИЛОВ Р.Б. – техника фанлари доктори (DSc), профессор 

МАХМУДОВ М.И. – техника фанлари доктори (DSc), профессор 

МАЖИДОВА Н.Қ. –  техника фанлари доктори (DSc), профессор 

АХМЕДОВ В.Н. – кимё фанлари номзоди, профессор 

МАХМУДОВ Р.А. – техника фанлари доктори (DSc), профессор 

ПУЛАТОВА М.И. – физика-математика фанлари номзоди, профессор 

 

Бош муҳаррир: 
ДЎСТОВ Ҳ.Б. – кимё фанлари доктори, профессор 

 

Муҳаррирлар: 
БАРАКАЕВА Д.Ф., ОРТИҚОВА С.Ж., ИСТАМОВА Г.Х. 

Мусаҳҳиҳ: 
 АРТИКОВА М.М. 

 
ФАН ВА ТЕХНОЛОГИЯЛАР 

ТАРАҚҚИЁТИ  
ИЛМИЙ – ТЕХНИКАВИЙ  ЖУРНАЛ 

 

РАЗВИТИЕ НАУКИ И 
ТЕХНОЛОГИЙ  

НАУЧНО – ТЕХНИЧЕСКИЙ  ЖУРНАЛ 

 

Журнал Ўзбекистон матбуот ва 
ахборот агентлиги Бухоро вилояти 

бошқармасида 2014 йил 22-

сентябрда № 05-066-сонли гувоҳнома 
билан рўйхатга олинган 

 

Муассис: 
Бухоро давлат техника 

университети  

 

Журнал Ўзбекистон 
Республикаси Вазирлар 

Маҳкамаси ҳузуридаги ОАК 
Раёсатининг 2017 йил 29-

мартдаги №239/5-сонли қарори 
билан диссертациялар асосий 

илмий натижаларини чоп 
этиш тавсия этилган илмий 

нашрлар рўйхатига киритилган. 
2019 йилда Ўзбекистон 

Республикаси ОАК Раёсатининг 
қарорлари билан қайта 
рўйхатдан ўтказилган. 

 

Таҳририят манзили: 
200100, Бухоро шаҳри, Қ. Муртазоев  

кўчаси, 15-уй,  Бухоро давлат 
техника университети 

Тел: 0(365) 223-92-40  

Факс: 0(365) 223-78-84 

Электрон манзил: 
E-mail: fantt_jurnal@umail.uz 

 

Журналнинг тўлиқ электрон 
варианти билан 

https://journal.bmti.uz/  

сайти орқали танишиш мумкин. 
 

Ушбу журналда чоп этилган 
материаллар таҳририятнинг ёзма 
рухсатисиз тўлиқ ёки қисман чоп 

этилиши мумкин эмас. 
Таҳририятнинг фикри муаллифлар 

фикри билан ҳар доим ҳам мос 
тушмаслиги мумкин. Журналда 

ёритилган материалларнинг 
ҳаққонийлиги учун мақолаларнинг 

муаллифлари ва реклама берувчилар 
масъулдирлар. 

mailto:fantt_jurnal@umail.uz
https://journal.bmti.uz/


М У Н Д А Р И Ж А - С О Д Е Р Ж А Н И Е – CONTENT 

 

ТЕХНИКА, ТЕХНОЛОГИЯ ВА ЖИҲОЗЛАР 

Khаidаrоv Sh.B., Khаmzаеv А.А. Орtimаl аnglе оf instаllаtiоn оf thе еkg ехсаvаtоr bооm . . .  4 

Xamroyev X.X., Isamov R. N., Azizov B.A., Turayeva U.X. Metallarining sirt tozaligini 

profilograf-profilometr yordamida tajribada o‘rganish . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 

Kudratov Sh.I. The influence of oils on the reliability and longevity of diesel locomotive engines .  13 

Bayboboyev N.G., Abdualiyev N.H. Mashina-separatorning qoziqchali barabani massasining 

inersiya momentlari va o‘ziga xos tebranish chastotalarini aniqlash . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18 

Temirov S.A. Construction and testing of a parabolic solar concentrator . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  23 

Urinov A., Qadirxanov J. Magistral neft quvurlarini korroziyaga qarshi himoya qoplamalar 

parametrlarning ratsional qiymatlarini aniqlash. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  27 

Egamberdiyev I.P., Qayumov B.B.,  Ochilov  A.S., Bo‘ronov Sh. B. Legirlangan  po‘latda  

ikki fazali qayta kristallanishda tuzilma hosil bo‘lishi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  33 

Зокирова Д.А, Салимова З.Б. Свободные и затухающие крутильные колебания. . . . . . . .  36 

Bafoyev D.X. Po‘latdan tayyorlangan mahsulotlarning yuza qatlamining mustahkamligini 

oshirish . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . 40 

Tashpulatov N.E., Sattorov A.X. Drenaj tizimlaridagi oqim tezligi va gidravlik samaradorlikni 

o‘rganish . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  46 

Akаbirova L.Х. “Buxorotosh” zavodi uchun uch bosqichli shag‘al toshlarini qayta ishlash 

texnologik sxemasini tanlash. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  52 

КИМЁ ВА КИМЁВИЙ ТЕХНОЛОГИЯЛАР 

Фозилов Х.С., Туробжонов С.М., Фозилов С.Ф. Кам олтингугуpтли дизeл ёқилғилаpи-

нинг мойловчанлик хоссаларига юқори ёғ кислота ва спиртларнинг присадкалик 
хусусиятларини ўрганиш . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  58 

Jumayev J.H. Sintez qilib olingan n-morfolinbutanon-2ning ingibitorlik xossasining tadqiqi . . . 62 

Maxmudov M.J., Haydarov B.A. Alyuminiy saqlovchi koagulyantlarning turlari va ularning 

asosiy xususiyatlarini tadqiq qilish . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  67 

Rosilov M.S., Beknazarov H.S., Saparov S.X. Oltingugurt bitum aralashmalariga modifikator-

lar tasirini o‘rganish . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  75 

Sharipova N.O‘., Atoyev E.X., Axmedov V.N. Mahalliy xomashyolardan olingan adgezivlar-

ning qiyosiy tahlili va samaradorligini o‘rganish. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  82 

Садикова Н.К., Амонов М.Р. Оқава сув таркибидаги нефт маҳсулотларини тозалаш 
кинетикасини ўрганиш . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  87 

Фозилов Х.С., Туробжонов С.М., Нарзуллаева А.М., Фозилов С.Ф. ҚМПЭ ва ҚМПП 
ни  ТЕРМО ва гравиметрик усул ёрдамида хоссаларини ўрганиш. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  92 

Murodov M.N., Do‘stov H.B., Panoyev E.R., Murodov J.M.  Nordon gazlarni absorbsion 

tozalash texnologik jarayoni muhiti uchun gravimetrik usulda po‘lat namunasining korroziya 
tezligini aniqlash . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  95 

Xamidov D.G‘., Fozilov S.F., Tilloyev L.I. Quyi molekulyar polimer chiqindi suyuq 

fraksiyasining IQ spektroskopik tahlili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  101 

Saloydinov A.A., Botirov S.B. Avtomobil benzinlari uchun oksigenatli qo‘shimchalarning fizik 

– kimyoviy tahlili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 

Tursunova M.A., Majidova N.Q., Majidov Q. Mahalliy juniperus (archadosh) turlardan efir 

moylari olish jarayonini tadqiq qilish. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  112 

Haydarova H.A., Niyazov L.N. Gidrooksibenzoy kislotalarining oltingugurt saqlagan 

amidlarining potensial biologik faolligi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  121 



МАШИНАСОЗЛИК ВА ЭНЕРГЕТИКА 

Axtamov R.A., Axtamov B.R., Rustamov N.B. Bug‘latish yuzasi tukli qora mato bo‘lgan 

quyosh suv chuchitgichining issiqlik hisobi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 

O‘rinov.U.A., Abdullayeva.Sh.F. Mexanik ishlov berishda RDB dastgohlarini qo‘llashning 

muammoli tahlili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  130 

Teshaev M.X., Nematov Sh.N., Murodov K.J. Yashil energetika. Transport harakati mexanik 

energiyasidan elektr energiya olish metodi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 

Tuyboyov O.V.,  Kodirov B.Sh. Integration of artificial intelligence in real-time monitoring of 

metal-cutting processes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  139 

Teshaev M.X., Murodov K.J. Transport vositasi harakatida mexanik energiyasini elektr 

energiyaga aylantirish qurilmasining matematik modeli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  148 

Tovboyev A.N., Boynazarov G‘.G‘. Yuqori garmonik tashkil etuvchilar asosida yuklama 

tugunlarida kuchlanish va ferrorezonans hodisalarni elektr ta’minoti tizimini samaradorligiga 

ta‘sirini baholash. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  153 

Kodirov B.Sh.,  Tuyboyov O.V. Dynamic adjustment of cutting parameters for enhanced 

machining efficiency. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  164 

Бабаназарова Н.К., Хусенов Д.Р. Анализ расхода электроэнергии на производственные 
нужды, на примере газотранспортной системы. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  172 

Tovboyev A.N., Boynazarov G‘.G‘. Korxona uzluksiz texnologik jarayonlarining elektr 

ta’minoti samaradorligini oshirish. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  177 

Maxmudov B.M.,  Daliyev A.A. Factors in selecting a solar concentrator. . . . . . . . . . . . . . . . . .  184 

Raxmonov I.U., Uzaqov N.Ch., Nematov L.A. Zaryadlash qurilmalarida chiqish tokini 

prognozlash dolzarbliligi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  189 

ИНФОРМАТИКА ВА АХБОРОТ – КОММУНИКАЦИОН ТИЗИМЛАР 

Xudoyberganov M.O‘., Axtamova L.A. Dasturiy kodni avtomatik tekshirish tizimlarining 

algoritmik yechimlari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  195 

ОЗИҚ-ОВҚАТ САНОАТИ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ 

Elmurodova A.S., Atamuratova T.I., Ergasheva X.B.  Ko‘pkomponentli yormalar  uchun 

potensial xom ashyoning antinutrient omillari va ularni profilaktik bartaraf qilish usullari……… 203 

Рахмонов К.С., Ибрагимов У.М., Атамуратова Т.И. Моделирование рецептурного 
состава  хлеба пшеничного сортового с использованием пряно-ароматического сырья……  208 

ТЎҚИМАЧИЛИК ВА ЕНГИЛ САНОАТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ 

Uzoqova L.P. Poyabzalning qulayligini belgilovchi omillarni ilmiy asoslari . . . . . . . . . . . . . . . .  217 

Mухтарова З.Н. Проектирование композиционных материалов для одежды . . . . . . . . . . . .  222 

Мўминов Қ.М., Хамраева С.А., Хайитметова Р. Турли  тола таркибли  ипларнинг 
сифат кўрсаткичлари тадқиқоти . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  226 

Саидова А.C. Болаларнинг ўсиб улғайиш давридаги морфологик ўзгаришларининг 
кийим шаклига таъсири . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 

Komilov Sh.R, Jurayeva G.R, Mamadaliyev N.V. Paxta tolasining sifat ko‘rsatkichlari tahlili 234 

Agzamova S.M., Gulyayeva G.X., Musayev N.M., Mukimov M.M., Karimova N.H. Yangi 

tuzilishdagi ikki qatlamli trikotaj to‘qimalarining texnologik ko‘rsatkichlari tadqiqi…………….  241 

Abduraxmanova F.A. Poyabzal materiallarining xossalari va ularning poyabzal gigiyenik 

xususiyatlariga ta’siri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245 

Gafurova N.T., Hasanova M.E. Kichik yoshidagi qiz bolalar kiyimi assortimentini shakillantirish  249 



Ражабова Г.Ж. Мода саноатининг экологияга таъсири . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254 

Tursunova Z.N. Kiyim osti normal mikromuhitini ta’minlashda teri tuzilishining roli . . . . . . . .  259 

Ражабова Г.Ж. Проблемы быстрой моды . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  262 

Temirova G.I., Shodmonova M.S. Trikotaj asosli mo’yna buyumlariga ishlov berishning 

zamonaviy texnologiyalari va istiqbollari. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  267 

Пардаев Б.Ч., Джамолов Р.К., Росулов Р.Х., Каримова Г.Т. Пахта бўлакчаларини ҳар 
бир қозиқчали барабандаги ҳаракатининг назарий асослари………………………………… 270 

Худойбердиев М.Р., Очилов Т.А., Ёдгоров С.Қ. Пахтани дастлабки ишлаш 
жараёнининг пахта толаси физик-механик хоссаларига таъсири…………………………… 274 

Xamrayeva S.A., Kazakova D.S.,  Mirnazarova D.J.  Belgilangan  parametrlar 

asosida  kostyumbop  matolarni  loyihalash………………………………………………………. 278 

Жаллиев Б.А., Зойиров А.Х., Жаллиев Ж.Б. Способы опыления  и урожайность 

хлопчатника . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   283 

Ortiqova K.I., Umarov A.A.,  Nasriddinova Z.R. Urug‘lik va texnik chigitlar uchun linter 

mashinalarida avtomatik boshqaruv tizimlarini joriy etish. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  289 

Karimova N.H. Ustki trikotaj mahsulotlari uchun xomashyo sarfi kamaytirilgan aralash trikotaj 

to‘qimalarning samarali tuzilishlarini ishlab chiqish. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  293 

Каландаров Р.К., Каршинев О.Н. Статистическая обработка результатов 
экспериментальных исследований полученных в хлопкоочистительных заводах………….. 297 

Ражабов А.И., Нодирова М.Н. Ўзбекистон Республикаси тўқимачилик саноатида, 

маҳаллий жун толаласидаги ипларнинг сифат кўрсаткичларига таъсири . . . . . . . . . . . . . . . .  302 

Каландаров Р.К., Росулов Р.Х., Урозов М.К., Пардаев Б.Ч. Математическая модель 
колебаний корпуса машины при его креплении к фундаменту……………………………… 306 

Rajabov A.I., Nodirova M.N. Methods for eliminating the main problems of technological 

sections of wool processing in our republic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ….. 310 

АНИҚ ВА ИЖТИМОИЙ-ИҚТИСОДИЙ ФАНЛАР  

Fayazova D.S. Authentic material's history . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  316 

Salomova M.Z. Zamonaviy terminologiyaning rivojlanish bosqichlari va aspektlari . . . . . . . . . . 321 

Шарипова Ф.Н. Семантические модели выражения терминологического значения . . . . . . 324 

Shoyimqulova M.Sh. Termin va umumiy so‘zlarning o‘ziga xos morfologik va semantik 
xususiyatlari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  327 

Mannonov Y.O. Barkamol avlod tarbiyasida axborot – kutubxonalarning roli va ahamiyati . . . .  331 

Рабиев Ғ.Б.  Бухоро вилояти қишлоқ аҳоли пунктларининг ирригация тизимини 
яхшилаш ва ишлаб-чиқариш зоналарини тўғри жойлаштириш масалалари………………… 334 

Azizov B.A., Xamroyev X.X. Nazariy mexanika fanini o‘qitishda qurilish mutaxassisliklari 
uchun hisoblash-grafik ishlarini rasmiylashtirish . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  338 

Xakimova M.Y. Yangi ma’naviy makonda kutubxonalarning ijtimoiy vazifalari . . . . . . . . . . . . 344 

Бахрамова З.Р. Лексико-семантические особенности терминологии в английском и 
узбекском языках . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  349 

Xakimova M.Y. Jadid kutubxonalari va mutolaa….. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352 

Gafurova N.T., Hikmatov N.I. Texnik oliy o‘quv yurtlarida zamonaviy ta’lim shakllari va 

usullari. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357 

Sabirova N., Abduazizova D. Leksik birliklarning lingvopragmatik xususiyatlari . . . . . . . . . . . 362 

Saidova G.Sh., Abidova Z.K., Saidov Sh.Sh. Kasb ta’limi o‘qituvchilarida professional o‘zini 

o‘zi anglashda ijtimoiy psixologik ta’sir ko‘rsatuvchi omillar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  365 

Нурмурадова Ш.И. Чақмоқдай умр маҳсули . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  369 

 

 



Технологии текстильной и легкой промышленности 

 

“Развитие науки и технологий”         Научно–технический журнал              №3/2025         278 

селекция навли пахта толасининг микронейр кўрсаткичи 0,9% га камайганлиги, солиштирма 
узилиш кучи 7,8% га, юқори ўртача узунлиги 2,3% га ошганлиги, калта толалар индекси 
5,5% га камайганлиги, узилишдаги узайиши 8,1% га, йигирувчанлик хусусияти 4,9% га 
ошганлиги, Термез-208 селекция навли пахта толасининг микронейр кўрсаткичи 1,4% га 
камайганлиги, солиштирма узилиш кучи 4,0% га, юқори ўртача узунлиги 1,6% га ошганлиги, 
калта толалар индекси 3,6% га камайганлиги, узилишдаги узайиши 4,2% га, йигирувчанлик 
хусусияти 2,9% га ошганлиги аниқланди. 
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 Annotatsiya. Maqolada kostyumbop matolarni loyihalashda belgilangan parametrlar inobatga olingan holda 

amalga oshirildi va sakkizta ketma-ketlik asosidagi mato o‘rilishi, matodagi iplarning  o‘zaro bosimini, iplarning 

hisobiy diametri, bir rappor o‘rilishdagi mato tuzilishi o‘lchamlari, tanda va arqoq iplarining egilish to‘lqin 

balandliklari, tanda va arqoq bo‘yicha to‘ldirish koeffitsiyenti, matoda iplarning qisqarishi, matoning hisobiy sirt 

zichligiда ечимини топди. 
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 Аннотация.  В статье проектирование костюмных тканей осуществлялось с учетом заданных 
параметров и нашло свое решение на основе восьми последовательных eтапов, взаимное давление нитей в 
ткани, расчетный диаметр нитей, размеры структуры ткани в одном разрезе раппорта, высоты волн изгиба 
нитей основы и утка, коeффициент заполнения по основе и утку, уработка нитей в ткани.  
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  Abstract. In the article, the design of suit fabrics was carried out taking into account the specified parameters 

and found its solution based on eight consecutive stages, mutual pressure of threads in the fabric, calculated diameter 
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Kostyumbop matoni ishlab chiqish uchun maqsadga muvofiq bo‘lgan sarja 2/1 matoni 
belgilangan  parametrlar  asosida loyihalash quyidagilarni  o‘z ichiga oladi [1,2]: 

-turli tarkibli kostyumbop matolarning o‘rnatma parametrlari tavsifini va o‘rilish modellarini 
qurish; 

- matoning geometrik modeli orqali iplarni o‘zaro bosimini aniqlash; 
- matodagi iplarning hisobiy diametrini aniqlash; 
- bir rappor o‘rilishdagi o‘lchamlarni  aniqlash; 
- tanda va arqoq iplarining egilish to‘lqin balandligini aniqlash (teng sirtli matoning); 
- matoni tanda va arqoq bo‘yicha to‘ldirish koeffitsiyentini aniqlash; 
- matoda iplarning qisqarishini aniqlash; 
- matoning hisobiy sirt zichligini aniqlashdir. 

To‘quv dastgohida matoni ishlab chiqarish jarayonida tanda va arqoq iplarining o‘zaro 
bosim ostida shakllanadi. Shuning uchun professor E.A.Onikovning formulalaridan [2,3,4] 
foydalanilgan holda sarja 2/1 kostyumbop matoni bir elementida tanda va arqoq iplarining o‘zaro 
bosim qiymati aniqlandi (1-2-rasmlar), F t=30sN, Fa=15 sN, Tt=50 teks, Ta=50 teks bo‘lganda [5,6]. 

           Nt = 2Ft  sin40
0
 = 2  30  0,64 = 38,4 

           Na = 2Fa sin39
0
 = 2  15  0,63 = 18,9 

Tanda va arqoq iplarining markazlari orasidagi masofa quyidagi tenglikda aniqlandi: 
      Lt =la = dt + da = (0,282 + 0,282)= 0,564 mm 

 Matoning tanda va arqoq iplari bo‘yicha hisobiy diametrini aniqlash: 

ммT
d 282,0

8,0

50
 0,03570357,0 


 

 
 1-rasm. Sarja 2/1 o‘rilishli teng sirtli kostyumbop matoning arqoq yo‘nalishi bo‘yicha geometrik 

modeli. 
Sarja 2/1 o‘rilishli teng sirtli kostyumbop matoda tanda va arqoq iplari bo‘yicha bir rapport 

o‘rilish uzunligi [4]: 

 mm. 

 mm. 

Sarja 2/1 o‘rilishida koeffitsiyent - b va tanda va arqoq iplarining kesishgan holatida aylanib 
o‘tish burchagini hisobga olgan holda tutashish joylari masofasi:  

ммddХХ taаt 282,0  

bt = (
oRl  - 2lt + dt )/3= (1,2 – 2·0,282 + 0,282 )/3= 0,118mm; 

ba = 
yRl  -2 la + da = (1,19–2· 0282 + 0,282)= 0,115 mm; 

Sarja 2/1 o‘rilishida tanda va arqoq iplari markazlari orasidagi  masofasi (1-2-rasm). 
lma =ba +da =0,118+0,282=0,400mm 

lmt =bt+dt=0,115+0,282=0,397mm 
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2-rasm. Sarja 2/1 o‘rilishli teng sirtli kostyumbop matoning tanda yo‘nalishi bo‘yicha geometrik 

modeli 
Teng sirtli sarja 2/1 o‘rilishli kostyumbop matoda tanda va arqoq iplari egilish to‘lqin 

balandliklari:  

 

 
Nazariy hisoblashlar bo‘yicha teng sirtli sarja 2/1 o‘rilishli kostyumbop matoda tanda va 

arqoq iplari egilish to‘lqin balandliklari  orasidagi farq 1,38%ni tashkil etyapti. 
Matoni tanda va arqoq bo‘yicha to‘ldirish foizi quyidagi formulalar  orqali aniqlandi.  
Amaldagi matoning to‘ldirilish foizini aniqlaymiz. 
Matoni tanda iplari bilan to‘ldirilish foizi quyidagicha aniqlanadi: 

5,70100282,050,2100//  TТТ dРЕ %  

Matoni arqoq iplari bilan to‘ldirilish foizi quyidagicha aniqlanadi: 

35,71100282,053,2100//  aaa dРЕ %  

bu yerda: ad -arqoq ipining diametri. 

 Matoning to‘ldirilish foizi quyidagicha aniqlanadi: 

 

bu yerda: 
/
TE  va 

//
TE -amaldagi va loyihalanayotgan matoning tanda iplari bilan to‘ldirilishi; 

/
aE  va 

//
aE - amaldagi va loyihalanayotgan matoning arqoq iplari bilan to‘ldirilishi. 

- matoda iplarning qisqarishini aniqlash A.A.Martinova taklif etgan formula [7,8,9,10] orqali 
aniqlandi. 

Matoning tanda bo‘yicha qisqarishi: 

100)
)()/((

)(
1(

22
.

..

ўрtaahaataўрtha

ўрўрtaўрta

t

dtRdKlhdtK

dtRtl
a




 =6,8% 

100)
)()/((

)(
1(

22
.

..

ўрatthttatўрaht

ўpўрatўрat

a

dtRdKlhdtK

dtRtl
a




 =8,8% 

tR , аR  - o‘rilish rapporti; 

ўрtt . , ўраt . - tanda va arqoq iplarining o‘zaro kesishishlar soni; 

th , аh - tanda va arqoq iplarining egilish to‘lqin balandligi; 

lt, la – tanda va arqoq iplarning geometrik zichligi; Knt, Kna – matoni tanda va arqoq bilan 
to‘ldirish foizi; dt ,da – tanda va arqoq iplarining hisobiy diametri, mm. 
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Matoning hisobiy sirt zichligi aniqlandi: 

 
Bunda, M- 1 metr matoga sarflangan tanda va arqoq iplarining  

massasi; L- mato namunasining uzunligi, 1 metr; B-matoning xom eni, sm. 
Bir metr matoga   saraflangan tanda 

ipi:

.18,131
)2,101,01)(8,601,01(1000

5080504380

)01,01)(01,01(1000
gramm

Ea

TnTn
M

tkt

kkff

t 










Bir metr matoga   saraflangan arqoq ipi: 

.7,227
10000

50)8,42,175(253

10000

)(
gramm

TlВР
M akтиа

a 





  

 
Bir pogon  metr matoning massasi: 

 

Mm=Mt +Ma =131,18+227,7=359 g/m 

Kostyumbop matolarning sirt silliqligini oshirishda tanda va arqoq iplarning tarangligi 
asosiy omil bo‘lib hisoblanadi. Shuning uchun kostyumbop matolarni shakllantirishda  tanda va 
arqoq iplari tarangligining optimal qiymatini o‘rnatish uchun nazariy  asoslashni taqozo etadi.  

Matoning shakllanishida parametrlar ta’sirida tanda va arqoq iplarning muvozanati  
yo‘nalishlar bo‘yicha kesilmasi tahlil qiindi (3a-3b-rasm). 

a)  

b) 

3-rasm.  Tavsiya qilinayotgan arqoq va tanda iplarining o‘zaro ta’sir sxemasi.  a- arqoq 

yo‘nalishi; v-tanda yo‘nalishi. 
Matoning shakllanishida tanda va arqoq iplarning bir-biriga ishqalanish kuchi ta’sir etadi va 

u quyidagicha hisoblanadi 

                                           NfFиш       (1) 

Matoning shakllanishida, iplarning muvozanat holatda bo‘lishiga ta’sir etuvchi kuchlarni 
quyidagi tenglikdan foydalanildi [5-6 ]  
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 (2) tenglamalardan arqoq va tanda iplarda hosil bo‘ladigan taranglik kuchlarini aniqlaymiz.  

=14 cH 

,    =29, 8 cH                           

 Kostyumbop matolarga qo‘yilgan talablardan kelib chiqib, turli aralash tola tarkibli 
kostyumbop matoni ishlab chiqish bo‘yicha belgilangan parametrlarni  asoslash orqali  o‘z 
yechimini topdi. 

Tanda va arqoq iplari tarangligining o‘raro ta’siri natijasida egilish burchaklarini 
o‘zgarishining nazariy tahlili, matolarning tayanch sirtiga, havo o‘tkazuvchanligiga, ishqalanishga 
chidamliligiga ta’sirini baholash uchun hisobiy natijalar tajribaviy tadqiqotlar o‘tkazishga asos 
hisoblandi. Taranglik kuchlarini – bosim kuchiga, ishqalanish, tanda ipiga ta’siri natijasidagi egilish 
burchaklariga bog‘liqligini nazariy hisoblashlar orqali aniqlandi.  

Arqoq iplar orasidan o‘tishidagi hosil bo‘lgan boshlang‘ich tarangligi oshishi bilan keyingi 
tarangligi hamda egri iplarning sirtidagi bosim kuchi ham ortishi ko‘rsatilgan. Tanda ipi egilgan 
iplar ta’siridagi ishqalanish koeffitsiyentining oshishi, iplarning tarangligi hamda bosim kuchining 
ortishiga olib keladi.  

Taranglik kuchlarining miqdorini belgilovchi asosiy faktor  boshqa kuchlardan tashqari, 
arqoq ipining zichligi bilan bog‘liq holda bosh valning aylanishlar soni  hisoblanadi. Shuning uchun 
to‘quv dastgohi tezligining optimal qiymatini o‘rnatish kerakki, matoning bir elementi shakllangan 
uni ishchi zonadan tortib olish imkoniyati bo‘lishi zarur. Matoning bir elementi bitta arqoq ipi bilan 
minglab tanda iplari ishtirokida shakllanishi natijasida tanda iplarining  taranglik kuchi har doim 
arqoq ipi tarangligidan yuqori bo‘ladi. Biz tavsiya etayotgan matoda  tanda iplarining tarangligi 
30sN, arqoq ipining tarangligiga 15sN o‘rnatib, tanda ipining egilish burchagi 400, arqoq 
ipining egilish  burchagi 0 ga moslashtirish  matoning sirtida iplarning to‘lqin 
balandliklarining  bir xil chiqishi natijasida sifati yaxshilandi. 

Adabiyotlar  ro‘yxati: 

        1. D.S.Kazakova, S.A.Xamrayeva, Z.I. Bekmuratova.Turli arlash tarkibli yangi 
assortimentdagi kostyumbop matoni ishlab chiqishning nazariy asosi // Fan va texnologiyalar 
taraqqiyoti, BMTI, 2023. №5/2023 B. 259- 265. 

2. E.A.Onikov, N.B.Yusupova, U.B.Rajapova, S.A.Khamrayeva, R.I.Orazbayeva. The effect of the 
reference surface of the fabric on its wear resistance // Science and world International scientific 
journal. Volgograd I Founder and publisher: Publishing House“Scientific survey” 2016, № 
6(34), 1234-1241 р.р. 

3. D.S.Kazakova, S.A.Xamrayeva. Kostyumbop matolarning tuzilishi va xususiyatlarini tadqiq 
etish. // Fan va texnologiyalar taraqqiyoti, Buxoro.  №3/2023.-B.308-314. 

4. Мирзаназарова Д.Ж., Хамраева С.А. Основы процесса выработки ткани с максимальной 
стойкостью к истиранию. Ташкент, 2021.-186с. 

5. Гиясова Дилфуза, Казакова Дилфуза.   Новая технология получение нити смешанного 
состава. // Инновации и технологии к развитию теории современной моды «мода 
(материалы. Одежда. Дизайн. Аксессуары)» Москва, РГУ им. А.Н. Косыгина, 2022, стр 
213-217. 

6. Патент Уз.  № IAP 07115, 30.09.2022 г. 
7. S. Khamraeva, D.Giyasova, D.Kazakova, Study of the quality of yarns obtained from recycled 

composite fibers //    Journal оf Hunan Universitu Natural Sciences,-p. 3703-3710. 
8. Д.Р.Гиясова, Д.С. Казакова, С.А. Хамраева. Зависимость усадки смешанной ткани для 

костюма от параметров формирования ткани. // Международная научная конференция, 
посвященная 135-летию со дня рождения профессора В.Е. Зотикова 2022, стр. 134-137. 


