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АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ВОЛОКНА НА ЭТАПАХ ТЕХНОЛОГИЧЕС-

КОГО ПРОЦЕССА ШОВОТСКОГО ХЛОПОКОЧИСТИТЕЛЬНОГО ЗАВОДА 
1Сапаров М.К., 2Рузметов Р.И., 2Туйчиев Т.О., 3Авазмуратов А.Б., 1Машарипов К.М. 

1Ургенчский государственный университет, 2Ташкентский институт текстильной и 
лёгкой промышленности, 3ООО “Astera textile”. 

Аннотация. В статье представлен анализ показателей качества волокна в системе HVI в ходе 
технологического процесса первичной обработки хлопка Шавотского хлопкоочистительного филиала ООО 
СП «Текстиль Финанс Хорезм». По результатам эксперимента, хлопок после очистки передается на 
джинирование в увлажненном виде, что приводит к увеличению прочности хлопкового волокна. Также 
достигнута о предотвращении появления коротких волокон.  

Ключевые слова: хлопок, волокно, влага, прочность, средняя длина, короткое волокно, бунт, сушильный 
барабан, очистка, джинирование, очистка волокна, прессование.  

ANALYSIS OF FIBER QUALITY INDICATORS AT DIFFERENT STAGES OF THE 

TECHNOLOGICAL PROCESS AT THE SHOVOT COTTON GINNING PLANT 
1Saparov M.K., 2Rozmetov R.I., 2Tuychiyev T.O., 3Avazmuratov A.B., 1Masharipov Q.M. 

1Urganch state university, Tashkent institute of textile and light industry, 
3"Astera Textile" LLC. 

Annotation. The article presents an analysis of fiber quality indicators in the HVI system during the 

technological process of primary processing of cotton of the Shavot cotton ginning branch of JV Textile Finance 

Khorezm LLC. According to the results of the experiment, cotton after cleaning is transferred to ginning in a moistened 

form, which leads to an increase in the strength of cotton fiber. It has also been achieved to prevent the appearance of 

short fibers. 

Key words: cotton, fiber, moisture, strength, average length, short fiber, riot, drum drer, cleaning, ginning, fiber 

cleaning, pressing. 
 

Kirish. Paxta tolasi texnologik jarayon bosqichlarida sifat kо‘rsatkichlari о‘zgarib turadi [1]. 
Bunga asosan, texnologik jarayonlarda о‘rnatilgan uskunalarning texnik holati katta ahamiyat kasb 
etadi [2]. Shuning uchun texnologik uskunalarning texnik holatini doimiy ravishda rostlab turish 
lozim. Paxtani dastlabki ishlash uskunalarini takomillashtirish bо‘yicha kо‘plab ilmiy tadqiqotlar 
olib borilgan [3]. Ushbu tadqiqot ishlarida paxtani saqlash davrida tabiiy sifat kо‘rsatkichlarini 
yomonlashishini oldi olish, quritish uskunalarini ish unumdorligini oshirish, issiqlik sarfini 
kamaytirish, tozalash jarayonida paxtani bir meyorda uzluksiz ta’minlash, shnekli tozalashda 
issiqlikning samaradorliklarga ta’sirini о‘rganish bо‘yicha izlanishlar olib borilgan [4-6]. Natijada 
resursotejamkor texnika va texnologiyalar taklif etilgan bо‘lsada, ishlab chiqarilayotgan 
mahsulotlarning sifat kо‘rsatkichlariga quyilayotgan talablarning oshib borishi, elektr-energiya va 
resurslarning narxini qimmatlashishi raqobadbardor mahsulotlar ishlab chiqarishda kо‘plab 
yangiliklar kiritishga majbu etmoqda [7-10]. 

Shovot paxta tozalash korxonasida о‘rnatilgan texnologiya quyidagi tartibda ishlaydi: paxta 
g‘aram maydonchalaridan SS-15A separatori yordamida ishlab chiqarishga uzatiladi. 
Texnologiyaning boshlanishida tarozi о‘rnatilgan bо‘lib, ishlab chiqarishga uzatilgan paxta elektron 
tarozida vazni о‘lchanadi va tasmali transportyor yordamida 2SB-10 quritish barabaniga uzatiladi. 
Barabanda quritilgan paxta ikki qatorda joylashgan UXK tozalash oqimiga uzatilib, mayda va yirik 
iflosliklardan tozalaniladi. Paxta tozalangandan sо‘ng suv bilan namlash jarayonidan о‘tadi. 
Shundan sо‘ng paxta tolasidan ajratish uchun uchta 5DP-130 rusumli arrali jinlarga uzatiladi. Tola 
1VP tozalagichda tozalanib, 8KV kondensori yordamida presslash bо‘limiga tola quvurlari orqali 
tashib kelinayotganda bug‘ bilan namlanadi. Presslash bо‘limida UzMDW-500 rusumli press 
qurilmasi о‘rnatilgan. 

Texnologik jarayon bosqichlarida tolaning sifat kо‘rsatkichlarini о‘zgarishini HVI tizimida 
aniqlash uchun g‘aram, quritish barabani, mayda va yirik iflosliklardan tozalash oqimi, tolasini 
chigitidan ajratish, tola tozalash va presslash jarayonlarida namunalar olindi. Olingan 
namunalarning HVI tizimida aniqlangan sifat kо‘rsatkichlari 1-jadvalda keltirilgan. 

 



Тўқимачилик ва енгил саноат технологиялари 
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1-jadval. 

Texnologik jarayon bosqichlarida tolaning HVI tizimida aniqlangan sifat kо‘rsatkichlari 

t/r 
Sifat 

koʻrsatkichlar 

Texnologiya 

Garam 
2CB-10 

keyin 

UXK 

keyin 

4DP-130 

keyin 

1VP 

keyin 
Pressda 

1 SCI 146 136 138 127 123 128 
2 Mst, % 7,2 6,3 7,2 6,4 6,3 5,9 
3 Mic 4,9 4,7 4,77 4,71 4,74 4,81 
4 Mat 0,87 0,86 0,87 0,87 0,87 0,87 
5 UHML, mm 30,26 29,32 28,91 28,32 28,16 28,11 
6 UI, % 84,7 83,9 83,7 82,4 81,6 82,3 
7 SF, % 4,6 4,9 5,3 7,1 7,8 7,5 
8 Str,  g/tex 32,3 30,3 31,1 30 30 30,5 
9 Elg, % 7,7 7,8 7,5 6,8 7,1 6,8 
10 Rd 77,7 76,9 77,9 77,3 77,5 78,9 
11 +b 7,8 7,6 7,8 7,6 7,8 7,7 
12 CGrd, Upland 31-2 41-1 31-2 41-1 31-2 31-1 
13 TrCn 11 31 22 53 41 44 
14 TrAr, % 0,13 0,66 0,42 0,57 0,42 0,4 
15 TrID, TrGrd 1 5 3 4 3 3 
16 Amt 750 683 682 694 661 535 

 

Jadvalda keltirilgan ma’lumotlarni tahlil qiladigan bо‘lsak, paxta tolasining namligi g‘aram 
maydonida 7,2 %ni, quritish barabanidan sо‘ng 6,3 %ni, UXK tozalash oqimida va suv bilan 
namlash jarayonidan sо‘ng 7,2 %, arrali jinlash jarayonidan sо‘ng 6,4 %ni, tola tozalagichdan sо‘ng 
6,3 %ni va presslash qurilmasida 5,9 %ni tashkil etdi. UXK oqimidan sо‘ng paxta suv bilan 
namlinishi darajasi 0,9 %ga yetganligini, ammo arrali jinlarda xomashyo valigining qizishi va arrali 
silindrning ta’siri natijasida 0,8%ga, tola tozalagichda havo oqimining ishtiroki sabab 0,1 % ga va 
press qurilmasida 0,4 %ga kamayganligi aniqlanmoqda. 

 

 
 

1-rasm. Paxta tolasini namligini texnologik jarayon bosqichlari bо‘yicha о‘zgarishi. 
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Paxta tolasining о‘rtacha uzunligi g‘aram maydonida 30,26 mm, 2SB-10 quritish barabanidan 
sо‘ng 29,32 mm, UXK tozalash oqimidan sо‘ng 28,91 mm, 4DP-130 arrali jindan sо‘ng 28,32 mm, 
1VP tola tozalagichdan sо‘ng 28,16 mm va press qurilmasida 28,11 mm ni tashkil etdi. Umumiy 
tolaning о‘rtacha uzunligini kamayishi butun texnologik jarayon bо‘yicha 2,15 mm ga teng 
bо‘lmoqda. Jinlash jarayonidan oldin paxtani suv bilan namlinishi natijasida tolaning о‘rtacha 
uzunligini kamayishi atiga 0,59 mm ni tashkil etmoqda. 

 
 

2-rasm. Paxta tolasining о‘rtacha uzunligini texnologik jarayon bosqichlari bо‘yicha 
о‘zgarishi. 

 
Paxta tolasining mustaxkamligi g‘aram maydonida 32,3 g/tex, paxta tarkibidagi namlikni 

quritish jarayonidan sо‘ng 30,3 g/tex, iflos aralashmalarni tozalash jarayonidan sо‘ng 31,1 g/tex, 
paxta tolasini chigitidan ajratish jarayonidan sо‘ng 30,0 g/tex, toladagi ifloslik va nuqsonlarni 
tozalash jarayonidan sо‘ng 30,0 g/tex va tolani qadoqlash jarayonida 30,5 g/tex ni tashkil etdi. Paxta 
tolasining texnologik bosqichlar bо‘yicha mustahkamligini kamayishi 1,8 g/tex ga teng bо‘ldi. 

 
 

3-rasm. Paxta tolasining mustaxkamligini texnologik jarayon bosqichlari bо‘yicha 
о‘zgarishi. 

Paxta tolasining namlik darajasi uning mustaxkamligini oshirishda muhim ahamiyatga ega 
ekanligini UXK oqimidan sо‘ng paxtani namlinishi natijasida mustaxkamlik 30,3 g/tex dan 31,1 
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g/tex gacha oshishi kuzatilib, jinlash va tola tozalash jarayonlarida 30 g/tex gacha kamaydi va 
presslashdan oldin namlanishini natijasida 30,5 g/tex  gacha yana mustaxkamlik oshishiga 
erishilmoqda. 

 
 

4-rasm. Kalta tolalar miqdorini texnologik jarayon bosqichlari bо‘yicha о‘zgarishi. 
 
G‘aram maydonida kalta tolalar miqdori 4,6 %, paxta quritilgandan sо‘ng 4,9 %, iflos 

aralashmalardan tozalangandan sо‘ng 5,3 %, tola chigitidan arrali jinda ajratilgandan sо‘ng 7,1 %, 
uch bosqichli tola tozalagichdan sо‘ng 7,8 % va presslash qurilmasida 7,5 %ni tashkil etdi. 
Texnologik jarayon bosqichlari bо‘yicha kalta tolalar miqdori 2,9 % ga oshmoqda. 

Xulosa. Shovot paxta tozalash korxonasining texnologik jarayonida qayta ishlanayotgan 
paxta tolasining sifat kо‘rsatkichlarini HVI tizimida tahlili shuni kо‘rsatmoqdaki, paxtani tozalash 
jarayonidan sо‘ng suv bilan namlanishi va presslashdan oldin tolaning bug‘ bilan namlanishi paxta 
tolasining mustaxkamligini oshirmoqda. Shuningdek, tolaning boshqa sifat kо‘rsatkichlarini 
yomonlashishini oldi olinmoqda. Keyingi tadqiqotlarda paxtani tozalash jarayonidan sо‘ng suv 
bilan namlash jarayonini jinlashning ish unumdorligiga va tola tozalagichning samaradorliklariga 
ta’sirini о‘rganib chiqamiz. 
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TAVSIYA ETILGAN TIKUV MASHINASINING YANGI KONSTRUKSIYADAGI 

TEPKI UZELINI TАJRIBАLАRNI OʻTKАZISH MЕTODIKАSI 

                                                  Bozorova F.M. 

Buxoro davlat texnika universiteti. 
   Annotatsiya. Maqolada tikuv mashinasi uchun tavsiya etilgan  samarali tepki uzelining tаvsiya etilgаn 

tаrkibli tepki uzeli boʻlgаn modernizаsiya qilingаn tikuv mаshinаsi tаjribа nusxаsidа tepkini tebrаnish qonuniyatini, 
bosh vаlning аylаnish chаstotаsi, аmplitudаlаrini аniqlаsh boʻyichа elektrotenzometrik sxemаsi ishlаb chiqishdа, 
tаjribаlаrni oʻtkаzish metodikаsi belgilаngаn. Tenzometrik usuldа bosh vаl hаrаkаt qonuni yuklаnishi tаvsiya etilgаn 
tepki mexаnizmi tаrkibli аmortizаtori oʻrtаchа bikrligini oʻzgаrishini uning yuklаnishi vа tebrаnishigа tа’sirini 

ifodalovchi ossillogrаmmаlаr olingan.  

 Tayanch iboralar: tikuv mashinasi, tepki uzeli, аmplitudа, hаrаkаt qonuni, rezina amartizatori, bikrligi, 

eksperiment, elektrotenzometrik sxemаsi, Tenzometrik usuli, yuklаnishi vа tebrаnishi, ossillogrаmmа. 

 

ПРЕДЛАГАЕМАЯ МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТОВ НА УЗЛЕ 
НОЖКИ НОВОЙ КОНСТРУКЦИИ ШВЕЙНОЙ МАШИНЫ 

Бозорова Ф.M. 

Бухарский государственный технический университет. 
Аннотация. В статье описана разработка электротензометрической схемы для определения 

характера колебаний лапки, частоты вращения главного вала и амплитуд рекомендуемого эффективного 
усилия лапки швейной машины, а также методика проведения экспериментов. Тензометрическим методом 
получены осциллограммы, отражающие влияние изменения средней жесткости амортизатора, состоящего из 
толкающе-тянущего механизма, в котором реализуется закон движения основного вала, на его 
нагруженность и вибрацию. 

Ключевые слова: швейная машина, лапка, амплитуда, закон движения, резиновый амортизатор, 
жесткость, эксперимент, электротензометрическая цепь, метод тензодатчиков, нагружение и вибрация, 
осциллограмма. 

 
PROPOSED METHOD FOR CONDUCTING EXPERIMENTS ON THE LEG ASSEMBLY 

OF A NEW DESIGN SEWING MACHINE 

                                                  Bozorova F.M. 

Bukhara state technical university. 
 Abstract. This article describes the development of an electrical strain gauge circuit for determining the nature 

of presser foot oscillations, the rotational speed of the main shaft, and the amplitude of the recommended effective 

presser foot force of a sewing machine, as well as the experimental methodology. Using the strain gauge method, 

oscillograms were obtained that reflect the influence of changes in the average stiffness of a shock absorber, consisting 

of a pushing-pulling mechanism in which the law of motion of the main shaft is implemented, on its loading and 

vibration. 

 Key words: sewing machine, presser foot, amplitude, law of motion, rubber shock absorber, rigidity, experiment, 

electric strain gauge circuit, strain gauge method, loading and vibration, oscillogram. 
 

Kirish. Jahonda sifatli tikuv buyumlarini tayyorlash uchun yangi avlod tikuv mashinalari 
konstruksiyalarini yaratish, takomillashtirish, ishchi organlarini, jumladan tikish sifatini 
ta’minlaydigan tarkibli amortizatorli moslashuvchan tepki uzelini samarali konstruksiyasini 


