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MAHALLIY ARALASH JUN MATOLARINING EKSPORT SALOHIYATI 

Azimova G.A. 

Buxoro davlat texnika universiteti. 
Annotatsya. Oʻzbekiston tabiiy xomashyo – paxta, jun va ipak ishlab chiqarishda yetakchi davlatlardan biri 

hisoblanadi. Shuningdek, zamonaviy texnologiyalar asosida viskoza va polyester kabi sintetik tolalar ham ishlab 

chiqarilmoqda. Ushbu imkoniyatlardan foydalangan holda, aralash tolali kiyim matolarini ishlab chiqarish 

texnologiyalarini tadqiq qilish va optimallashtirish, import hajmini kamaytirish hamda eksport salohiyatini oshirishga 

xizmat qiladi. 

Kalit soʻzlar: raqobatbardosh maishiy, mahalliy xomashyo, paxta, jun, ipak, kimyoviy tolalar, energiya, 

infratuzilma, yetakchi omillar, modernizatsya. 

 

ЭКСПОРТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ МЕСТНЫХ СМЕСОВЫХ ШЕРСТЯНЫХ ТКАНЕЙ 

Азимова Г.А. 
Бухарский государственный технический университет. 

Аннотация. Узбекистан является одной из ведущих стран по производству натурального сырья - 

хлопка, шерсти и шелка. Также с использованием современных технологий производятся синтетические 
волокна, такие как вискоза и полиэстер. Используя эти возможности, исследование и оптимизация 
технологий производства смесовых тканей для одежды будет способствовать сокращению импорта и 
повышению экспортного потенциала. 

Ключевые слова: конкурентоспособная отечественная продукция, местное сырье, хлопок, шерсть, 
шелк, химические волокна, энергетика, инфраструктура, ведущие факторы, модернизация. 

EXPORT POTENTIAL OF LOCAL BLENDED WOOLEN FABRICS 

Azimova G.A. 

Bukhara state technical university. 
Abstract. Uzbekistan is one of the leading countries in the production of natural raw materials - cotton, wool 

and silk. Also, synthetic fibers such as viscose and polyester are produced using modern technologies. Using these 

opportunities, research and optimization of production technologies for mixed fiber clothing fabrics will help reduce 

imports and increase export potential. 

Keywords: competitive domestic, local raw materials, cotton, wool, silk, chemical fibers, energy, infrastructure, 

leading factors, modernization. 

 

Bugungi kunda yengil sanoat, ayniqsa, toʻqimachilik sohasi mamlakat iqtisodiyotining 
strategik tarmoqlaridan biri hisoblanadi. Global bozorda aralash tolali matolarga boʻlgan talab ortib 
borayotgan bir paytda, mahalliy xomashyolardan yuqori sifatli va raqobatbardosh maishiy, texnik 
maqsadlarda qoʻllaniladigan matolarini ishlab chiqarish muhim ahamiyat kasb etadi. 

Oʻzbekiston tabiiy xomashyo – paxta, jun va ipak ishlab chiqarishda yetakchi davlatlardan 
biri hisoblanadi. Shuningdek, zamonaviy texnologiyalar asosida viskoza va polyester kabi sintetik 
tolalar ham ishlab chiqarilmoqda. Ushbu imkoniyatlardan foydalangan holda, aralash tolali kostyum 
matolarini ishlab chiqarish texnologiyalarini tadqiq qilish va optimallashtirish, import hajmini 
kamaytirish hamda eksport salohiyatini oshirishga xizmat qiladi. 

Dastlab, qayta ishlanmagan yoki yetarli darajada qayta ishlanmagan xom-ashyo eksportini 
qisqartirish, keyinchalik esa butunlay toʻxtatish; 

• sanoat xomashyo balansida kimyoviy tolalar va iplar ulushini oshirish; 
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• ishlab chiqarilgan mahsulotlarning moddiy va energiya sarfini kamaytirish va ishlab chiqarish 
samaradorligini oshirish; 

• xalqaro amaliyotda keng tarqalgan davlat tomonidan tartibga solish vositalaridan foydalangan 
holda mahalliy ishlab chiqaruvchilarning ichki va tashqi bozorlarda barqaror pozitsiyasini 
qonunchilik bilan ta’minlash. 

• yengil sanoat korxonalari faoliyatining iqtisodiy va ijtimoiy infratuzilmasini takomillashtirish; 
• texnik va boshqaruv kadrlarini doimiy yangilash, tayyorlash, qayta tayyorlash va sertifikatlash 

zarurati asosida kadrlar bilan ta’minlash muammosini hal qilish. 
Oʻzbekiston Respublikasi yengil sanoat bozorini rivojlantirish prognozi. 

1-jadval. 2023-2025-yillarda Yengil sanoatning  rivojlanishi 

Omillar oʻlchov birligi Ishlab    chiqarish Import (jami) 
Eksport 
(jami) 

Paxtadan 
tayyorlangan matolar 

mln.kv.m 
2232 93 435 

Jundan 
tayyorlangan matolar 

mln.kv.m 
55 21 6,8 

Toʻqimachilik mln.kv.m 132 8,1 50 

Trikotaj mahsulotlari mln. dona 122 462 32 

Poyabzal mln.juft 34,5 137,5 1,5 

Tikuv mahsulotlari mlrd. soʻm. 24,8 137,2 3 

 oʻlchov birliklari Ichki bozordagi 

talab 

(jami) 

Mahalliy 

mahsulotlarga 

talab 

Bozordagi  

ulushi,% 

 Paxtadan 
tayyorlangan matolar 

mln.kv.m 
1890 1797 95 

Jundan 
tayyorlangan matolar 

mln.kv.m 
69,2 48,2 69,6 

Toʻqimachilik mln.kv.m 90,1 82 91 

Trikotaj mln. dona 583 121 20,8 

Poyapzal mln.juft 206,5 69 33,4 

Tikuv mahsulotlari mlrd. soʻm. 177 39,8 22,5 
 

1 va 2-jadvallarda keltirilgan ma’lumotlarga koʻra 2023- 2025-yillarda jun gazlamalarga 
boʻlgan talab va jun gazlamalar ishlab chiqarish 2010-yilga nisbatan ortishi aniq.  2010-yilda jun 
mato ishlab chiqarish 55 million kvadrat metrni tashkil etdi. 2023-2025-yillarda esa ishlab 
chiqarishni 110 mln. metrni tashkil etdi va bu 2010-yilga nisbatan deyarli 2 baravar koʻp.  2023-
2025-yillarda jun gazlamalarga boʻlgan talab 132,5 million kvadrat metrni tashkil etib, 2010- yilga 
nisbatan bu koʻrsatkich 1,5 baravariga koʻp. 

Gazlamalarning iste’mol xususiyatlari ularni loyihalash va ishlab chiqarish jarayonida 
shakllanadi. Iste’molchi xususiyatlarining yetakchi omillari: tolali tarkibi, toʻqimachilik iplarining 
tuzilishi, matolarning tuzilishi, ularni tugatish xususiyatlari. Bundan tashqari, matolarning 
xususiyatlariga ishlab chiqarishning barcha bosqichlarida ma’lum ishlab chiqarish 
operatsiyalarining ma’lum texnologik xususiyatlari ma'lum darajada ta’sir qiladi. 

Matolarning xususiyatlari doimiy boʻlib qolmaydi, ular saqlash, tashish va mahsulotlarning 
ishlash sharoitlari ta’sirida oʻzgarishi mumkin. Barcha omillar matolarning iste’mol xususiyatlariga 
murakkab ta’sir koʻrsatadi. 

Ishlash xususiyatlari - bu matolarning xizmat qilish muddati bogʻliq boʻlgan xususiyatlar. 
Bularga matoning choʻzilish kuchi, choʻzilishi, ishqalanishga chidamliligi va boshqalar kiradi. 
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2-jadval. 2010-yilda Yengil sanoatning  rivojlanishi 

Xomashyo 
oʻlchov 
birligi 

Ishlab 
chiqarish 

Import (jami) 
Eksport 

(jami) 

Paxtadan tayyorlangan matolar mln.kv.m 3100 145 500 

Jundan tayyorlangan matolar mln.kv.m 110 32,5 10 

Toʻqimachilik mln.kv.m 228 9,5 65 

Trikotaj mahsulotlari mln. dona 141,5 470 36 

poyabzal mln.juft 39 149,4 2,2 

Tikuv mahsulotlari 
mlrd. 
soʻm. 

61,1 143,9 4 

 
oʻlchov 

birliklari 

Ichki 

bozordagi 

talab(jami) 

Mahalliy 

mahsulotlarga 

talab 

Bozorda

gi 

ulushi,% 

Paxtadan tayyorlangan matolar mln.kv.m 2745 2600 94,7 

Jundan tayyorlangan matolar mln.kv.m 132,5 100 75,5 

Toʻqimachilik mln.kv.m 172,5 163 94,5 

Trikotaj mln. dona 611 141 23,1 

Poyabzal mln.juft 226,4 77 34 

Tikuv mahsulotlari mlrd. soʻm. 217 73,1 33,7 

 
Mato pulpasi xomashyo iste’molini tavsiflaydi va uning maqsadini belgilaydi. 
Xarakteristikasi 14 dan 1110 g gacha boʻlgan massa. 
Matoning kuchlanish kuchi - bu matoning kuchlanish yuki ostida vayronagarchilikka qarshi 

turish qobiliyati. Bu mahsulotlarning xizmat qilish muddatini belgilaydigan asosiy 
koʻrsatkichlardan biridir. Matoning choʻzilish kuchi va choʻzilishi tolaning turiga, ip sifatiga va 
zichligiga bogʻliq.  

Matoning toʻquv va tugatish. Matoning uzilishdagi choʻzilishi kuch bilan bir vaqtda 
aniqlanadi va millimetrda (mutlaq choʻzilish) yoki foizda (nisbiy choʻzilish) ifodalanadi. Uzayish 
toʻliq, elastik, elastik va plastik (qoldiq) boʻlishi mumkin [5] 

Matoning qisqarishi - hoʻl-issiqlik bilan ishlov berishdan soʻng uning hajmining oʻzgarishi, 
foizda ifodalanadi. Qabul qilinadigan qisqarish koʻrsatkichlari mato uchun GOST standartlarida 
koʻzda tutilgan. 

Achishish qarshiligi turli jismlarga ishqalanish natijasida matoning eskirishini tavsiflaydi. 
Ushbu koʻrsatkich matoning qoʻllab-quvvatlovchi yuzasining tuzilishi va hajmiga bogʻliq. 
Matoning yuzasi qanchalik silliq boʻlsa, ishqalanish qarshiligi shunchalik yuqori boʻladi. 

Gʻijimlanishi - gazlamaning mexanik ta’sirlar ta’sirida burmalar hosil qilish xususiyati. 
Yigʻilishga tolaning turi, uning nozikligi, uzunligi va burishishi, shuningdek, tolalarning oʻzi va 
atrofdagi havo namligi ta’sir qiladi. Elastikligi yuqori boʻlgan matolarda burmalar kamroq boʻladi 
(sof boʻyash). Paxta, zigʻir va viskoza matolari yuqori burmalanish xususiyatlari bilan ajralib turadi. 

Gigiyenik xususiyatlar: bu xususiyatlar matolarning inson tanasiga zararsizligi darajasini va 
ulardan tayyorlangan mahsulotlarni kiyishda qulaylik darajasini belgilaydi. Gazlamalarning 
gigiyenasi ularning havo va bugʻ oʻtkazuvchanligiga, changni ushlab turish qobiliyatiga, issiqlik 
oʻtkazuvchanligiga, gigroskopikligiga, suv oʻtkazuvchanligiga va boshqalarga bogʻliq. 

Havo oʻtkazuvchanligi - gazlamalarning havo oʻtishiga imkon berish qobiliyati. Bir soniyada 
1 sm3 toʻqimalardan oʻtadigan millimetrdagi havo miqdori bilan tavsiflanadi. Havo 
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oʻtkazuvchanligi matoning tuzilishi va gʻovakliligiga bogʻliq. Zigʻir, koʻylak, koʻylak va poyabzalli 
matolari eng katta nafas olish qobiliyatiga ega. 

Changni ushlab turish qobiliyati matoning changni yutish qobiliyatidir. Qoziqli va qoʻpol 
sirtli matolar eng katta changni ushlab turish qobiliyatiga ega. 

Issiqlik oʻtkazuvchanligi matodan oʻtadigan issiqlik miqdori bilan tavsiflanadi. Matoning 
issiqlik oʻtkazuvchanligi uning qalinligi va gʻovakliligiga teskari bogʻliq boʻlib, tola va ipning 
turiga qarab belgilanadi. 

Gigroskopiklik - bu matoning atrof-muhitdan namlikni olish va uni chiqarish qobiliyati. Bu 
koʻrsatkich tolaning turiga, mato tuzilishiga, pardozlash tabiatiga, atrofdagi havoning harorati va 
namligiga bog'liq. Zigʻir, paxta va jun gazlamalar yaxshi gigroskopiklikka ega, sintetik tolalardan 
tayyorlangan gazlamalar esa yomon gigroskopiklikka ega. 

Termal himoya - bu toʻqimalarning inson tanasini past haroratlarda haddan tashqari issiqlik 
yoʻqotishidan himoya qilish qobiliyatidir. 

Matolarning estetik xususiyatlari. Bu xususiyatlar matoning tashqi koʻrinishini hosil qiladi, bu 
uning tuzilishi, rangi, nashrida, naqsh va pardaga bogʻliq. 

Matoning teksturasi uning sirtining tabiatini bildiradi. Teksturaning quyidagi turlari ajratiladi: 
silliq, qoʻpol, naqshli-relefli, kigizsimon, qoziq. Rang ham matoning koʻrinishida katta rol 
oʻynaydi. Silliq matolarda ranglar qoʻpol matolarda emas, balki yorqinroq va yengilroq, quyuqroq 
deb qabul qilinadi. Matoning porlashi uning tuzilishiga, tolalar sirtining silliqlik darajasiga, tugatish 
xarakteriga va tarkibiy iplarning burish miqdoriga bogʻliq. 

Buramdorlik - matoning oʻz vazni ta’sirida burmalar hosil qilish qobiliyati. Bu matoning 
qattiqligiga bogʻliq. Uskunalarni modernizatsiya qilish, yangi texnologik rejimlarni almashtirish va 
joriy etish, xomashyo va toʻqimachilik-yordamchi materiallarning yangi turlaridan foydalanish 
natijasida jun kamvolli matolar olishning tavsiflangan texnologiyasi doimiy ravishda 
takomillashtirilib, oʻzgarib bormoqda. 

Issiqlikdan himoya qilish. Toʻqimaning issiqlikni ushlab turish qobiliyatiga ta’sir qiluvchi 
jami issiqlik qarshiligi bilan tavsiflanadi. V1 Vt issiqlik oqimi toʻqimalarining 1 m2 tani bosishi 
boʻyicha (0S/m2 • Vt) baholanadi. Murakkab toʻqilgan jun matolar, katta zichlikdagi va qalinlikdagi 
(draplar, matolar va boshqalar) issiqlikdan himoya qilish xususiyatigaega ./10/ 

• Jun ishlab chiqarish 
• Ishlab chiqarish jarayoniga tayyorgarlik koʻrish va boshqa toʻqimalarni toʻldirish ishlari 

olib borilmoqda. Barcha zarur yarim tayyor mahsulotlar: topsa, rovnitsa, ip-kalava, qattiqlik ishlab 
chiqariladi. 

Mashinalar va asbob-uskunalar klassik texnologiyaga muvofiq joylashtirilgan. Dafn zanjirida 
14 texnologik oʻtish joyida ishlar olib borilmoqda. Xomashyo dastlab sliver olish uchun 
taroqlanadi. Keyin boʻyaladi va kerak boʻlganda kimyoviy tolalar bilan bogʻlanadi. Eshkakni qayta 
tarash va ikki taroqli fotops olingandan soʻng tekislagich, soʻngra turli chiziqli zichliklar va doira ip 
tayyorlanadi. Ip toʻqimachilikka kiradi va tegishli tayyorlov ishlovidan soʻng toʻqimachilik ikki 
taroqli fotops olingandan soʻng tekislik, soʻngra turli chiziqli zichliklar va doira ip tayyorlanadi. Ip 
toʻqimachilikka kiradi va tegishli tayyorlov ishlovidan soʻng toʻqimachilik dastgohlariga beriladi. 
Toʻqimachilik jarayoni ikkita tizim (asoslar va oʻrdak) ni oʻrashdan iborat. Dastgohdan olingan 
qattiq mato pardozga yuboriladi, u yerda keyinchalik kimyoviy, issiqlik va mexanik ishlov berish 
natijasida u tayyor mahsulotga aylanib, muayyan xossalar va tashqi koʻrinishga ega boʻladi.Keyin 
tayyor mahsulotga aylanib, ma’lum xossalar va tashqi koʻrinishga ega boʻladi. 

Uskunalarni modernizatsiya qilish, yangi texnologik rejimlarni almashtirish va joriy etish, 
xomashyo va toʻqimachilik-yordamchi materiallarning yangi turlaridan foydalanish natijasida jun 
kamvolli matolar olishning tavsiflangan texnologiyasi doimiy ravishda takomillashtirilib, oʻzgarib 
bormoqda. 

Xulosa qilib shuni aytish kerakki hozirgi zamon  talabi  insonlar qulayligi va ob-havo iqlimini 
inobatga olib qulay kiyimlar bozorlarimizdan joy olmoqda. Ularni tadbiq qilib zamonaviy dizaynda 
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kiyimlar yaratish bizlarning asosiy maqsadimiz. Kiyimlarning buramdorlgi, jilokorligi, issiqlik 
oʻtkazuvchanligi, gigiyenik xususiyatlarini inobatga olgan holda zamonaviy texnik mashinalarda 
matolarni ishlab chiqish zarur.  
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JUN, JUN–AKRIL VA JUN–POLIESTER IPLARNING MEXANIK XOSSALARINI 

QIYOSIY TAHLIL QILISH 
1Rajabov A.I., 2Khamrayeva S.A.,  1Nodirova M.N. 

1Buxoro
 
Davlat texnika universiteti, 2Toshkent to‘qimachilik va yengil sanoat instituti  

Annotatsiya. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining to‘qimachilik sanoatini modernizatsiya qilish va 
mahalliy xomashyoni chuqur qayta ishlashga oid qarorlari jun tolasi asosida yangi mahsulotlar yaratish dolzarbligini 

oshirdi. Tadqiqotda sof jun, jun–akril va jun–poliester iplarining mexanik xossalari qiyosiy o‘rganildi. Emulsiya usuli 
qo‘llanib, junning sintetik tolalar bilan bog‘lanishi yaxshilandi. Natijalarga ko‘ra, 40% jun + 60% poliester iplar yuqori 
mustahkamlikka ega bo‘ldi, 50% jun + 50% akril iplar esa sifat barqarorligi bo‘yicha optimal variant hisoblandi. Ushbu 
yondashuv yengil sanoatda raqobatbardosh mahsulot yaratishga xizmat qiladi. 

Kalit so‘zlar: jun tolasi, akril tolasi, poliefir tolasi, mexanik xossalar, emulsiya, aralash iplar, mustahkamlik, 

mato. 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ШЕЛКА, ШЕЛК-

АКРИЛОВЫХ И ШЕЛК-ПОЛИЭСТЕРНЫХ НИТЕЙ 
1Раджабов А.И., 2Хамраева С.А., 1Нодирова М.Н. 

1Бухарский государственный технический университет, 
2Ташкентский институт текстильной и лёгкой промышленности. 

Аннотация. Pешения Президента Республики Узбекистан, направленные на модернизацию 
текстильной промышленности и глубокую переработку местного сырья, повысили актуальность создания 
новых изделий на основе шерстяного волокна. В исследовании проведено сравнительное изучение механических 
свойств чистошерстяных, шерстяно-акриловых и шерстяно-полиэфирных пряж. Применение эмульсионного 
метода позволило улучшить адгезию шерсти с синтетическими волокнами. Согласно полученным 
результатам, пряжа с составом 40% шерсти и 60% полиэстера показала наивысшую прочность, а вариант 
50% шерсти и 50% акрила признан оптимальным по стабильности качества. Предложенный подход 
способствует созданию конкурентоспособной продукции в лёгкой промышленности. 

Ключевые слова: шерстяное волокно, акриловое волокно, полиэфирное волокно, механические 
свойства, эмульсия, смешанная пряжа, прочность, ткань. 
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