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АЁЛЛАР УСТКИ КИЙИМИ ТАЙЁРЛАШДА ФОЙДАЛАНИЛАДИГАН ТАБИИЙ 
МЎЙНА ПАКЕТИНИНГ ФИЗИК-МЕХАНИК ХОССАЛАРИ 

Темирова Г.И. 
Бухоро давлат техника университети.  

Аннотатсия. Мўйна маҳсулотлари иссиқсақловчи ҳамда узоқ муддатга чидамлилиги каби 
афзалликларга эга бўлганлиги сабабли совуқ ўлкаларда бу маҳсулотларга бўлган қизиқиш жуда юқори. Бугунги 
кунга келиб мўйна модаси шундай тезлик билан тараққий этдиб бормоқдаки, ҳаттоки  мавсумдан мавсумгача 
бўлган оралиқда ҳам ўзгариб бормоқда. Мўйна ярим маҳсулотини пардозлашнинг янги технологиялари пайдо 
бўлиши, жун қопламининг қайси усул билан ишлов берилишига, янги имитациялар, ранглар уйғунлигининг 
кўпайишига боғлиқ ҳолда турли хилдаги мўйна буюмларининг пайдо бўлишига сабаб бўлмоқда. Табиий мўйнадан 
тайёрланган кийимлар ўзининг ташқи кўриниши билан инсон гардеробидаги асосий жойни эгаллайди. Иқлим 
шароитларига мос равишда бундай мўйна буюмлар йилнинг исталган вақтида кийилади. 

Таянч сўзлар: чиқинди; табиий мўйна; безак; қийқим; андаза; мода; конструкция; трафарет. 
 

ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПАКЕТА НАТУРАЛЬНОГО МЕХА, 
ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ЖЕНСКОЙ ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ 

Темирова Г.И. 
Бухарский государственный технический университет. 

Аннотация. Изделия из меха очень популярны в холодных странах, поскольку они обладают такими 
преимуществами, как сохранение тепла и долговечность. Сегодня меховая мода развивается настолько 
стремительно, что она даже меняется от сезона к сезону.Появление новых технологий отделки меховых 
полуфабрикатов приводит к появлению разнообразия меховых изделий в зависимости от способа обработки 
шубы, новых имитаций, увеличению цветовых сочетаний.Изделия из натурального меха занимают 
центральное место в гардеробе человека благодаря своему внешнему виду. Такие меховые изделия можно 
носить в любое время года, в зависимости от климатических условий. 

Ключевые слова: отход, натуральная меха, украшение, лоскут, лекала, мода,конструкция, трафарет. 

PHYSICAL AND MECHANICAL PROPERTIES OF NATURAL FUR PACKAGE USED 

IN THE PRODUCTION OF WOMEN'S OUTERWEAR 
Temirova G.I. 

Bukhara state technical university. 
Annotation. Fur products are very popular in cold countries, as they have such advantages as heat retention 

and durability. Today, fur fashion is developing so rapidly that it even changes from season to season. 

The emergence of new technologies for finishing fur semi-finished products leads to the emergence of a variety of fur 

products depending on the method of processing the fur coat, new imitations, and an increase in color combinations. 

Products made of natural fur occupy a central place in a person's wardrobe due to their appearance. Such fur products 

can be worn at any time of the еar, depending on climatic conditions. 

Key words:waste material, natural fur, decoration, shred, construction, measure, fashion, pattern. 
 

Табиий мўйна пакетидан тайёрланган буюмлар эксплуатация жараёнида ташқи 
кучлар таъсирига дучор бўлади. Шунинг учун мўйна пакетли кийимларда пакетнинг 
мустаҳкамлиги ва шаклбарқарорлик хусусиятлари муҳим аҳамият касб этади. 

Мўйна пакетли кийим-кечакларнинг сифати кўплаб кўрсаткичларга боғлиқ бўлиб, 
улар орасида биринчи ўринни пакетларнинг физик-механик хоссалар эгаллайди. Буларга 
қалинлик, зичлик, масса, эгилувчанлик, ҳаво, буғ ва сув ўтказувчанлик, гигроскопиклик, 
чидамлилик ва бошқалар киради [1-3]. 

Физик хоссаларига қўйиладиган талаблар табиий мўйна пакетининг вазифаси билан 
белгиланади ва уларнинг таркиби, тузилиши ва пардозига боғлиқ бўлади.  

Мўйна пакетли буюмлар тайёрлашга мўлжалланган териларнинг ўртача қалинлиги 
0,77-0,99 мм ни ташкил қилиниши инобатга олинади [4]. 

Соф зотли бўялган қоракўл териларидан тайёрланадиган пакетлардаги қоракўл 
терилари учун техник шартларга асосан белгиланади [5-6].  

Қўй мўйнасидан тайёрланадиган пакетларда қўй мўйнаси учун техник шартларга 
асосан кимёвий ва физик-механик кўрсаткичлари келтирилган [7-9]. 
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Бикрлик. Эгилишдаги бикрлик – материалнинг ташқи эгувчи куч таъсир этганда 
шаклининг ўзгаришига қаршилик қилиш қобилиятидир. 

Материалларнинг эгилишдаги бикрлигини аниқлаш учун қўлланиладиган қурилмалар 
икки гуруҳга бўлинади: 

1. Материал намунаси тақсимланган куч (намунанинг осилган қисмини оғирлик кучи) 
таъсири остида букиладиган қурилмалар ушбу гуруҳга тегишлидир. 

2. Материал намунаси бир ерга тўпланган юклама таъсири остида букиладиган 
қурилмалар. Бу гуруҳдаги қурилмаларда синалганда материал бикрлиги унинг намунасини 
қайрилган ҳалқа билан букиш учун зарур бўлган куч орқали тавсифланади. 

ПТ-2 қурилмаси газламалар, трикотаж полотнолар ва комплекс материалларни 
букилишдаги бикрлигини аниқлаш учун мўлжалланган. 

Бошланғич ҳар бирининг ўлчами 160х30 мм га тенг бўлган 5 тадан бўйлама ва 
кўндаланг намуна бўлаклар тайёрланади. Ўлчашлар орқали 5 та бўйлама ва кўндаланг 
намуналарни алоҳида 0,01г хатолик билан массаси аниқланади. 

Бикрлик ЕI, мкН·см², бўйлама ва кўндаланг йўналишдаги намуналар учун алоҳида 
қуйидаги формула бўйича ҳисобланади 𝐸𝐼 = 42046𝑚𝐴       (1) 

Бунда: m – 5 та намуна бўлагининг массаси, г; А – жадвал бўйича аниқланадиган fo нисбий 
букилишнинг функцияси. 

Нисбий букилиш fo қуйидаги формула бўйича аниқланади  𝑓0 = 𝑓𝑙 = 𝑓7       (2) 

Бунда: f – намуналарнинг якуний букилиши; l – намуналарнинг осиладиган қисмларини 
узунлиги, 7 см га тенг. 

Материалнинг бикрлик коэффициенти KЕI бўйлама ЕIбўй ва кўндаланг ЕIкўнд 
йўналишда бикрлик катталикларининг ўзаро нисбати орқали аниқланади: 𝐾𝐸𝐼 = Е𝐼бўйЕ𝐼кўнд       (3) 

Тайёр табиий мўйна пакетларининг массаси деярли бир хил омилларга,  қўшимча 
равишда терининг майдонига, тери тўқималарининг зичлигига, соч узунлигига ва 
қалинлигига боғлиқ. 

Мўйнали кийимлар тери тўқималарининг хоссалари (тўқимачилик материалларидан 
фарқли ўлароқ) кийимнинг исталган фазовий шаклини олишда турлича таъсир кўрсатади 
масалан, қаттиқ тери тўқималарига эга бўлган мўйналардан тайёрланган пакетлар исталган 
силуэтлардаги кийимларни тайёрлашга имкон бермайди. Тери тўқимаси зичлигининг ортиб 
бориши билан унинг эластиклиги камайиб боради.  

Мўйна теридаги сочларнинг мавжуд баландликлари буюм тайёрлаш жараёнида уларга 
нам иссиқлик билан ишлов бериш имконини турлича белгилайди. Ўсиқ жунли тери 
тўқимали мўйналарнинг тери тўқимаси қалин, зичлиги юқори бўлиб, мустаҳкам 
шаклбарқарорликка эгалиги сабабли уларга ишлов бериш жараёнида НИБИБ (нам иссиқлик 
билан ишлов бериш) операциялари амалга оширилмайди. Мўйнаси паст бўлган ёш тери 
тўқимали мўйналардаги тери тўқималарининг зичлиги кичик ва мустаҳкамлиги паст бўлиб, 
кийим тайёрлаш жараёни териларнинг тешилишига сабаб бўлиши мумкин. Шунинг учун 
бундай мўйнадан кийим тайёрлашда унинг тери тўқималарига қотирма билан ишлов 
беришда НИБИБ жараёнлари амалга оширилади. 

Кийим тайёрлаш жараёнида мўйна пакетли намуналаридан фойдаланишнинг 
афзаллиги қийқимлардан ҳосил қилинган деталларнинг яхлитлигини таъминлашдир [10-12].   

Ўлчаш усулига кўра, табиий мўйна пакетларининг намуналари 10-24 соат давомида 
меъёрдаги атмосфера шароитида сақлаб турилади (ҳавонинг нисбий намлиги φ=65±2%, 
ҳарорат Т=20±2°С. 
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Қурилмада синов ўтказиш усули. Қурилмани синовга тайёрлаш учун аввал синов 
тарози даражасини текшириш лозим.  

Бу қурилма ёрдамида турли ассортиментдаги буюмларни тайёрлашда ишлатиладиган 
мато ва пакетларнинг массаси аниқланади. Бунинг учун текширилаётган мўйна пакетли 
(тўқимачилик асос (бўз)+ КТП композиция+ мўйна қийқимлари+занжирсимон попоп чок) 
намуналар 10х10 см ўлчамли тўртбурчак шаклида махсус кескич ёрдамида кесиб олинади. Бу 
намунанинг юзаси 100 см2 ни ташкил этади. Сўнгра кесилган намуна махсус масса 
ўлчайдиган ГХ-400 тарозида тортилади. 1 м2 матонинг оғирлигини билиш учун тарози 
кўрсаткичини 100 га кўпайтириш керак.  

Ҳар ўнта намуналарнинг ҳар бирининг массаси алоҳида-алоҳида ўлчанади ва унинг 
арифметик қийматлари мажвуд формулалар орқали ҳисоблаб топилади. Синов ўтказилган 
табиий мўйналарнинг юза зичликлари ГОСТ 3811-72 бўйича солиштирилади. 

Мўйна пакетли намуналарнинг сирт зичлиги г/см3, пакетнинг сифатини баҳолаш ва 
маҳсулотларнинг ҳаво ўтказувчанлигини танлашда муҳим рол ўйнайди. 

Механик хоссалар - бу материалларни комплекс хоссалари бўлиб, улар материални 
турли ташқи кучлар таъсирига муносабатини кўрсатади.  Механик кучлар таъсирида намуна 
деформацияланади, унинг катталиги ва шакли ўзгаради. 

Табиий мўйна пакети намуналарини механик хоссаларининг кўрсаткичлари тикув 
буюмлари тайёрлашда кенг қўлланилади ва уларни сифатини баҳолашда муҳим рол ўйнайди.  

Кийимнинг эскиришига асосан унга чўзувчи, эгувчи, букувчи кучлар, ишқаланиш 
кучлари таъсир этиши сабаб бўлади. Шунинг учун табиий мўйна пакетидан тайёрланган 
кийимларнинг оҳори ва шаклининг яхши сақланишида ҳамда узоққа  чидашида пакетнинг 
турли механик хоссалари катта рол ўйнайди. Унинг механик хоссаларига пишиқлиги, 
узайиши, чўзишга чидамлилиги ва бошқа хоссалари киради.  

Табиий мўйна пакетидан тикувчилик буюмларини тайёрлаганда ва бу буюмлардан 
фойдаланганда турли механик таъсирларни қабул қилади ва улар чўзиш,  эгиш, сиқиш 
деформацияларини чорлайди. 

Узиш характеристикалари. Бу характеристикалар табиий мўйна пакетларининг энг 
юқори механик имкониятларини баҳолашда қўлланилади. Бу кўрсаткичлар бўйича табиий 
мўйна пакетини  доимо таъсир этадиган ташқи кучларга қаршилик кўрсатиш қобилиятини 
баҳолайдилар унинг муҳим сифат кўрсаткичлари: узиш юки ва чўзишдаги узилиш. 

Тажрибада табиий мўйна пакетидан тайёрланган намунанинг сифатини баҳолашда 
узувчи куч аниқланади ва стандарт нормаларига таққосланади. Халқаро бирликлар 
системаси (СИ)га мувофиқ узувчи куч Ньютон (Н) билан ифодаланади.  

Чўзишдаги узилиш. Узиш машинасида табиий мўйна пакетидан тайёрланган 
намуналарнинг пишиқлигини аниқлаш билан бир вақтда унинг чўзишдаги узилиши ҳам 
аниқланади. Чўзиш пайтида намунанинг узунлиги ошиши - чўзишдаги узилиши 
миллиметрда аниқланиши (абсолют узайиш) ёки намунанинг дастлабки узунлигига нисбатан 
фоизда ифодаланиши (нисбий узайиш ε) мумкин: ε = l2−l1l1 100; %       (4) 

бунда: l1 - табиий мўйна пакетидан тайёрланган намуналарнинг дастлабки узунлиги, 
см;  l2 - табиий мўйна пакетидан тайёрланган намуналарнинг чўзиш пайтидаги узунлиги. 

Чўзувчи куч қанча катта бўлса ва узоқ таъсир қилиб турса, йўқолмайдиган узайишлар 
улуши шунча ошади. Кийим кўп вақт кийилганда унга кучлар қайта-қайта таъсир этиши 
натижасида кийим шаклини йўқотиб боради. 

Табиий мўйна пакетидан тайёрланган намуналарнинг чўзишдаги узилиши кийим 
тайёрлаш жараёнининг технологик босқичларига таъсир қилади. Буюм тайёрлашда 
чўзишдаги узилиш фоизини ҳамда йўқоладиган ва йўқолмайдиган узилишлар нисбатини 
ҳисобга олиш лозим. Қайишқоқ бўлмаган, чўзилиши қийин бўлган матолардан кийим 
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тайёрлашда танага ёпишиб турадиган кийимлар яратиб бўлмайди, акс ҳолда кийимнинг 
ташқи кўриниши бузилиб, ундаги эстетик кўриниш йўқолади. 

Тавсия қилинаётган табиий мўйна пакетидан тайёрланган намуналар қайишқоқ бўлиб, 
кийим деталларини чўзилиш мустаҳкамлигини таъминлайди. 

Мустаҳкамлик чегараси деб, шундай кучланишга айтиладики, у қиймати бўйича 
намуна узилган вақтда кўндаланг кесим юзасининг ҳар бир метрига тўғри келадиган кучга 
тенг.  Бу кўрсаткич табиий мўйна пакети тери тўқимасининг механик хоссаларидан асосийси 
бўлиб, ГОСТ-9296 стандартларда аниқ кўрсатилган. 

Табиий мўйна пакети (тўқимачилик асос (бўз)+ КТП композиция+ мўйна 
қийқимлари+занжирсимон попоп чок) намуналарининг чўзилишини синаш учун 10 та 
намуна тайёрланади. Ҳар ўнта намуналарнинг ҳар бирининг чўзишдаги улишларининг 
арифметик қийматлари ўлчанади.  

Синовдан аввал намуналар ишчи қисмининг узунлигига мос равишда қирқиб олинади. 
Табиий мўйна пакетининг чўзилишдаги узилишини синаш учун AG-1 маркали машинадан 
фойдаланилади.  

Узиш кучи. Табиий мўйна пакетидан кийим деталларини бичиш жараёнида, чок ҳосил 
қилишда, пардозлаш ва ишлов берганда унча катта бўлмаган кучлар таъсирига йўлиқади. 

Фойдаланганда ҳам намуналар камдан кам узлуксиз ортиб борадиган ва бузишга олиб 
келадиган кучлар  таъсирига  йўлиқади.  Бу кучлар  одатда 5 см тасмага 1-3 Н ва айрим ҳолда 
8-9 Н га етади.   

Шундай қилиб, тикувчилик буюмларини ишлаб чиқаришда ҳам, улардан 
фойдаланганда ҳам материалга кўп катта  бўлмаган  кучлар таъсир  этади,  улар аста-секин 
материал тузилишини ёмонлаштиради ва кийимни айрим жойларини ўзгариб, ташқи 
кўриниши ёмонлаштиради.  Табиий мўйнали пакетдан тайёрланган намуналарга ишлов 
бериш жараёнида улар орасида ишқаланиш кучлари пайдо бўлади. Мўйна пакети тери 
тўқимасининг орасига бу кучлар кескин ортади.  Тери тўқимасининг тузилиш фазаларига 
қараб бу пайдо бўлган  ташқи  боғланишлар ишқаланиш кучлари билан белгиланади. 

Чўзилишдаги мустаҳкамлик деб, табиий мўйна пакетининг узилгунга қадар чўзувчи 
кучларга қаршилик кўрсатиш қобилиятига айтилади.   

Табиий мўйна пакетидан тайёрланган намуналарнинг мустаҳкамлигини абсолют ва 
нисбий характеристикаларда баҳолаш мумкин.  

Узиш кучи – бу табиий мўйна пакетидан тайёрланган намуналарнинг узиш пайтида 
бардош берадиган кучдир. Узиш кучининг катталиги табиий мўйна пакетидан тайёрланган 
намуналарнинг механик хоссаларини ва унинг сифатини стандарт кўрсаткичлари бўйича 
баҳолашда асосий мезон бўлиб ҳисобланади. 

AUTOGRAPH AG-I қурилмасида ГОСТ 3813-72 бўйича мавжуд технология асосида 
тайёрланган табиий мўйна пакети намуналари ва тавсия этилаётган технология асосида 
тайёрланган табиий мўйна пакети намуналарининг узиш кучи ва чўзилишдаги узилиш 
катталиклари синов давомида аниқланди.  

Ҳаво ўтказувчанлик катталиги учун чизиқли регрессия тенгламаси. Чизиқли 
регрессия тенгламасининг номаълум параметрларини ҳисоблаш формулаларини топамиз.  

01 bxkyx 
    (5) 

Бунинг учун  квадратларни минимизация қилиш   усулини қўллаймиз. Бунда  1k  ва 0b  

номаълум параметрлар регрессия тенгламаси бўйича топилган xy  қийматида Y  тўпламда  
эмпирик ўртача гуруҳларнинг квадратик оғишлари йиғиндиси минимал бўлиши керак: 
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Берилган чизиқ шаклига кўра, Y  чизиқли корреляцион боғлиқлик X  бўйича 
кўрилаётган икки ),( 10 kbSS  оралиқнинг хусусий ҳосилаларини нолга тенглаштирамиз. 
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Шундан сўнг, чизиқли регрессия параметрларини аниқлаш учун нормал тенглама 
системаларини оламиз: 
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Бу система ечимини  қуйидаги кўринишда ифодалаш мумкин:  
1k 2/)( xsxyyx  ,                (10);                  xkyb 10                         (11) 
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Юқоридаги усул билан регрессия тенгламасини X  тўламга нисбатан қуйидаги 
кўринишга келтирамиз.  
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чизиқли регрессия  боғлиқлигининг кўрсаткичи ҳисобланади ва танланган коэффициент ёки 
оддий корреляция коэффициенти дейилади.  0r бўлганда, X  ва Y орасида корреляция  
мавжуд эмас. Корреляция коэффициенти 11  r тенгсизликни қаноатлантиради.  

Кўрсатилган регрессия кўрстакичи ўринли ва  мавжудлигини (ёки мавжуд 
эмаслигини) тасдиқлаш учун ушбу статистика ҳисоблаб чиқилади. 

21

2

r

nr
t




                      (16) 

ва унинг қиймати Стьюдента kt ;1   мезони  билан таққосланади.  
 - 2 Nk  қийматининг аҳамиятлилик даражаси ва эркинлик даражаси бўлиб, 

унинг қийматлари махсус жадвалларда келтирилган.   Агар, ktt ,1   тенгсизлик бажарилса, у 
ҳолда  X  ва Y тўпламлар  орасида корреляция мавжудлиги тасдиқланади. Акс ҳолда, улар 
орасида корреляция бўлмайди.  
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TABIIY VA SINTETIK CHARMLARDAN TAYYORLANGAN USTKI 

POYABZALLARNING SHAKLBARDOSHLIGINI OSHIRISH UCHUN 

SHAKLLANTIRISH REJIMLARINI ILMIY ASOSLASH. 

Uzoqova L.P. 

Buxoro davlat texnika universiteti. 
Annotatsiya. Maqolada tabiiy va sintetik charmdan tayyorlangan ustki qismli poyabzallarning shakl saqlash 

xususiyatlariga shakl berish rejimlarining ta’sirini o‘rganish natijalari keltirilgan. Poyabzal ustki qismini tayyorlashda 
ishlatiladigan turli xil charm va to‘qimachilik materiallarining strukturaviy-mexanik xususiyatlari ko‘rib chiqilgan. 
Issiqlik bilan ishlov berish harorati va davomiyligi, ayniqsa, sintetik charmli tizimlarda shakl barqarorligiga eng katta 

ta’sir ko‘rsatishi aniqlandi.  
Kalit so‘zlar: shaklbardoshlik, elastiklik, charm materiallari, sintetik charm, shakllash rejimlari, 

termofiksatsiya, qoldiq deformatsiya, poyabzal sanoati, texnologik parametrlar. 

 

НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ РЕЖИМОВ ФОРМОВАНИЯ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 
ФОРМОУСТОЙЧИВОСТИ ОБУВИ С ВЕРХОМ ИЗ НАТУРАЛЬНЫХ И 

СИНТЕТИЧЕСКИХ КОЖ 

Узакова Л.П. 

Бухарский государственный технический университет. 
Аннотация. В статье приведены результаты исследований влияния режимов формования на 

формоустойчивость обуви с верхом из натуральных и синтетических кож. Рассмотрены структурно-

механические особенности различных кожевых и текстильных материалов, применяемых в заготовках верха 
обуви. Установлено, что температура и продолжительность термообработки оказывают наибольшее 
влияние на формоустойчивость, особенно в системах с синтетической кожей.  

Ключевые слова: формоустойчивость, упругость, кожевенные материалы, синтетическая кожа, 
режимы формования, термофиксация, остаточная деформация, обувная промышленность, технологические 
параметры. 
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