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ELASTIKLIGI YUQORI BO‘LGAN POLIMER KOMPOZITSIYA OLISH USULINI 

ISHLAB CHIQISH 

Shodmonova M.S.  

  Buxoro davlat texnika universiteti. 
Annotatsiya. Mazkur maqolada tikuvchilik ishlab chiqarishida, xususan, tabiiy mo‘yna chiqindilaridan 

samarali foydalanishga qaratilgan resurstejamkor texnologiya tadqiq etilgan. Mo‘yna qiyqimlari asosida trikotaj mato 

va polimer kompozitsiyadan iborat ko‘p qatlamli mo‘ynali paketni shakllantirishning yangi usuli taklif etilgan. 

Tadqiqotda KMS, GIPAN asosidagi polimer kompozitsiyaning kimyoviy tarkibi, uning tayyorlanish texnologiyasi 

hamda komponentlarning еlim xossalariga ta’siri ilmiy asoslangan. Ishlab chiqilgan polimer kompozitsiya mo‘ynali 

paketning shaklbarqarorligini oshirishi, nam ishlov berishga chidamliligi va yuqori adgezion xususiyatlarga ega 

ekanligi yoritib berilgan. 

Kalit so‘zlar: tabiiy mo‘yna chiqindilari, mo‘yna qiyqimlari, polimer kompozitsiya, karboksimetilsellyuloza 

(KMS), GIPAN, lateks, PVA, mo‘ynali paket, trikotaj asos, adgeziya, shaklbarqarorlik, resurstejamkor texnologiya, 

tikuvchilik ishlab chiqarishi. 

 
DEVELOPMENT OF A METHOD FOR PRODUCING A POLYMER 

COMPOSITION WITH HIGH ELASTICITY. 
Shodmonova M.S.  

Bukhara state technical university. 
Abstract. This article investigates a resource-saving technology aimed at the efficient utilization of natural fur 

waste in garment manufacturing. A new method for forming a multilayer fur package based on fur fragments, knitted 

fabric, and a polymer composition is proposed. The chemical composition of the polymer formulation based on 

carboxymethyl cellulose (CMC) and GIPAN, its preparation technology, and the influence of components on adhesive 

properties are scientifically substantiated. The developed polymer composition enhances the shape stability of the fur 

package, provides resistance to wet processing, and exhibits high adhesive properties. 

Keywords: natural fur waste, fur fragments, polymer composition, carboxymethyl cellulose (CMC), GIPAN, 

latex, PVA, fur package, knitted base, adhesion, shape stability, resource-saving technology, garment manufacturing. 
 

Hozirgi kunda jahon miqyosida tikuvchilik ishlab chiqarishida kimyoviy preparatlardan 
foydalanish hozirgi kunning eng dolzarb masalalaridan biri bo‘lib qolmoqda. Mo‘yna qiyqimlaridan 
tayyorlanadigan mahsulotlarga ishlov berishda qo‘llaniladigan polimerning kimyoviy tarkibiga 
qo‘yiladigan talablari mavjud. 

Mo‘yna chiqindilaridan turli xususiyatlarga ega resurstejamkorlik asosida tayyorlangan 
mo‘ynali paketlar olish texnologiyalari mavjud bo‘lib, bunday paketlardan turli kuz qish mavsumi 
uchun mo‘ljallangan keng assortimentdagi kiyimlarni tayyorlash mumkin. Tabiiy mo‘ynali 
paketlarni tayyorlashda turli xildagi to‘qimachilik matolari asos sifatida tanlab olinadi. Masalan, 
yozgi kiyimlar uchun to‘qimachilik asos (trikotaj); qishgi kiyimlar uchun paltolik mato; 
mavsumbop kiyimlar uchun gabardin ishlatilishi mumkin [1]. 

Tabiiy mo‘yna mahsulotidan tayyorlangan namunalarning tuzilishini shaklbarqarorlikni 
ta’minlagan holda yuqori gigiyenik xossalarga ega kiyim-kechaklarni tayyorlashga juda qulay 
bo‘lib, yordamchi detallardan foydalanmasdan kam operatsiyali texnologik jarayonlarga ega 
mahsulot ishlab chiqarishga hamda mehnat sarfini kamayishi natijasida samarali mo‘yna paketli 
buyumlar olishga keng imkon yaratadi. 

Tadqiqot qilinayotgan polimer kompozitsiya tarkibli shakllantiruvchi materialni yaratishning 
yangi usulida mehnat va material sarfini pasaytirishni, shaklbarqarorligini mustahkamlashni va 
ishlov berish ta’siriga chidamli bo‘lishni ko‘zda tutadi. Shakllantiruvchi materialni tayyorlash 
usulida taklif qilingan polimer kompozitsiyadan foydalanish quyidagi afzalliklarga ega;  
▪ shaklbarqarorligi yuqori;  
▪ polimer bilan tolalarni biriktirgani uchun shakllanishning nam ishlov berishda yuqori 

bardoshliligi; 
▪ kompozitsiya tarkibini o‘zgartirib va komponentlarni yotqizish ketma-ketligiga qarab, 

materialning qayishqoq-mustahkamlik xossalarini o‘zgartirish imkonini yaratilganligi; 
▪ yana bir afzalligi kompozitsiyani har xil shaklda tayyorlashni osonligi [2]. 
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Tabiiy mo‘yna mahsulotidan tayyorlangan namunalarning tuzilishini barqarorlashtirish va 
suyuq fazali polimer tarkibini kiyimlarning birlashtiruvchi choklariga qo‘llash uchun ishlab 
chiqilgan polimer kompozitsiya tarkibi tanlangan [3]. Polimer tarkibi charm sanoatining 
chiqindilarida qo‘llash uchun optimallashtirilgan. Tadqiqot qilinadigan usul quyidagicha 
ko‘rinishda amalga oshiriladi. Polimer kompozitsiyaning tarkibi 1-jadvalda keltirilgan. 

1-jadval.  

KMS + Lateks/PVA/GIPAN asosidagi еlim tarkibi (hajmiy % asosida) 

№
Komponent 

Miqdori 
(%) 

Funksiyasi 
Komponentning 

kimyoviy formulasi 
1.  

Karboksimetil-sellyuloza 
(KMS) 

3.0 – 5.0 
Asosiy 

yopishqoqlik 
hosil qiluvchi 

[C6H7O2(OH)3 
 r(OCH2COONa)s]n  

2.  Lateks (butadienkauchuk 
yoki polietilen 

emulsiyasi) / PVA / 
GIPAN polimer 

5.0 – 
10.0 

Suvga 
chidamlilik va 

yopishish kuchini 
oshiradi 

[CH2CH(CN)CH2 
CH(CONH2]n  

3.  
Suv (distillangan) 

80.0–
90.0 

Erituvchi (muhit) 
 

4.  
Gliserin yoki etilenglikol 2.0 – 4.0 

Plastifikator, 
plyonkaning 

elastikligi uchun 
5.  Natriy benzoat 0.1 – 0.3 Konservant C7H5NaO2 

6.  
pH moslashtiruvchi 
(NaOH yoki limon 

kislotasi) 

pH ni 
6.5–7.5 
gacha 

nazorat 
qilish 

Ishqor 

 

 

Laboratoriya sharoitida polimer kompozitsiyasini tayyorlash jarayoni qat’iy ketma-ketlikda 
hamda doimiy nazorat ostida amalga oshirildi. Avvalo, distillangan suv KSL-1178-1 modelidagi 
laboratoriya elektr isitgichida 75 ± 2 °C haroratgacha isitildi. Suv belgilangan haroratga еtgach, 
eritmaga 10 mg miqdordagi karboksimetilsellyuloza (KMS) juda mayin oqimda asta-sekin kiritildi. 
KMSning bo‘laklanib qolmasligini ta’minlash maqsadida butun jarayon davomida uzluksiz 
aralashtirish olib borildi. Modda to‘liq gidratatsiyalangach, eritmaning bir xilligini ta’minlanishi 
uchun qo‘shimcha 10 daqiqa davomida aralashtirish davom ettirildi. 

Keyingi bosqichda GIPAN polimerining 10 % li emulsiyasi tayyorlandi. Ushbu 
emulsiyaning zarur bo‘lgan qismi isitib turilgan KMS eritmasiga sekinlik bilan qo‘shildi. 
Komponentlarning bir tekisda tarqalishi va polimer-kompleks hosil bo‘lish jarayonlarining to‘liq 
amalga oshishi uchun aralashtirish 10–15 daqiqa davom ettirildi. 

Kompozitsiyaning mikrobiologik barqarorligini ta’minlash maqsadida tarkibga 0,3 % 
miqdordagi natriy benzoat ehtiyotkorlik bilan kiritildi. Moddaning eritma bo‘ylab bir maromda 
taqsimlanishi uchun aralashtirish jarayoni uzluksiz davom ettirildi. So‘nggi bosqichda 
kompozitsiyaning elastiklik va plastik xususiyatlarini yaxshilash uchun 4,0 % miqdordagi glitserin 
qo‘shildi. 

Tayyorlangan polimer tarkibi 8–12 soat davomida xona haroratida tabiiy sovishga qoldirildi. 
Sovish jarayoni natijasida kompozitsiyaning reologik ko‘rsatkichlarida o‘zgarish kuzatilib, massa 
bosqichma-bosqich quyuqlashgan barqaror polimer tuzilmasiga aylandi. 

Har bir komponentning o‘ziga xos xususiyatlari mavjud va ularning kimyoviy xossalariga 
ko‘ra polimer kompozitsiya uchun tanlangan. Quyidagi 2-jadvalda polimer kompozitsiyada 
komponentlarining kimyoviy strukrurasi hamda ularning yеlimdagi roli keltirilgan. 
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2-jadval.  

KMS + Lateks / PVA / GIPAN asosidagi yеlim tarkibi komponentlarining ilmiy 

xarakteristikasi.                                                               
№ Kompo

nent 
 

Kimyoviy tuzilishi Asosiy 
funksiyasi 

Yelim xossalariga 
ta’siri 

Texnologik 
ahamiyati 

1 Karbok-
simetils

ell-
yuloza 
(KMS) 

Anionli, suvda 
eruvchan 

sellyuloza efiri; –
CH₂–COONa 

funksional 
guruhlari mavjud 

Asosiy 
qovushqoqlik 
beruvchi va 

struktura hosil 
qiluvchi  

Qovushqoqlikni 
oshiradi, еlim 

qatlamining bir 
xilligini 

ta’minlaydi 

Yelimning surtish 
va taqsimlanish 

jarayonini 
barqarorlash-

tiradi 

2 

GIPAN 
Gidrofil polimer, 
ko‘p funksional 
guruhlarga ega 

Namlikni ushlab 
turuvchi va 
struktura 

stabilizatori 

Mo‘rtlikni 
kamaytiradi, 
elastiklikni 

oshiradi 

Biomateriallar 
bilan adgeziya 
xususiyatini 
yaxshilaydi 

3 
Suv 

(distilla
n-gan) 

Polyar dispers 
muhit 

Komponentlarni 
bir jinsli 

taqsimlash 

Oqimlilik va 
qovushqoqlikni 

boshqaradi 

Texnologik 
jarayonni nazorat 
qilish imkonini 

beradi 
4 Glitseri

n yoki 
etilengli

kol 

Past molekulyar 
massali ko‘p atomli 

spirtlar 
Plastifikator 

Cho‘ziluvchanlik 
va yumshoqlikni 

oshiradi 

Qatlamning 
yorilishining 
oldini oladi 

5 
Natriy 

benzoat 
Aromatik kislota 

tuzi 
Konservant 

Mikroorganizm-
larga qarshi 

barqarorlikni 
oshiradi 

Suvli еlimlarning 
saqlash muddatini 

uzaytiradi 

6 
pH 

moslov
chi  

Ishqoriy yoki 
kislotali regulyator 

pH darajasini 
optimal oraliqda 

saqlash 

Polimer 
barqarorligini 
ta’minlaydi 

Qovushqoqlik va 
saqlash 

barqarorligiga 
ta’sir ko‘rsatadi 

 
Bunda polimer kompozitsiya hajmli dekorativ elementni joylashuviga mos holatdagi mo‘yna 

detal maydoniga yotqiziladi. Polimer kompozitsiya tarkibli materialni tayyorlashning ma’lum usuli. 
Bu massa eritma bilan 1-5 soatgacha 45 0С dan yuqori bo‘lmagan haroratda bir xil massaga 
kelgunga qadar aralashtiriladi. Bu massa pH=2,6–5 gacha neytrallanadi va olingan bu massa 0,2-0,6 
mmga bo‘lguncha filtrlanadi va bu filtrlangan massa 0-5 0С gacha sovutilib, 0,15-7,0 massa 
miqdoriga biriktiruvchi reagent qo‘shiladi va gomogen aralashma olgunga qadar 350С dan yuqori 
bo‘lmagan haroratda aralashma tayyorlanadi keyin muzlatiladi, harorat 14-200С gacha sovutiladi, 
sovutilish 0,1-2 soat davom etadi va shu muzlatilgan holatda 2 - 200С sovuqlikda 20-24 soat 
saqlanadi. Undan keyin olingan polimer xona haroratida 6-12 soat 35-40% namlikni saqlagan 
holatda muzlatilishdan ochiladi va eritiladi, eritilgandan so‘ng yana xona haroratida 10-20 minut 
sovitiladi hamda 30-40 % namlik qolguncha siqiladi. Keyinchalik bu materialga isitib presslash 
amalga oshiriladi va kelgusida ochiq havoda 12-24 soat saqlanadi. Tayyorlangan tabiiy mo‘ynadan 
kiyim detallari mahsulotini shakllantirish mexanizmiga muvofiq uning asosini tashkil etuvchi 
komponentlar ishlab chiqilgan, u qattiq zanjirli polimerlarga tegishli va havo o‘tkazuvchan, yuqori 
mustahkamlik hamda adgezion xususiyatlarga ega bo‘lib, teriga o‘xshash xossalarni namoyon 
qiladi. Unga asoslangan materiallar yaxshi shakllangan bo‘lib, yuqori g‘ovakli substratlarga juda 
kam singadi [4-5]. Bu usullarning kamchiligi shundan iboratki, uni amalga oshirishda juda ko‘p 
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mehnat va material sarf bo‘lib, hosil qilinadigan shakllar barqarorligi past bo‘ladi hamda olingan 
material nam holatda ishlatishda barqaror bo‘lmaydi ya’ni chidamli emas. 

Xulosa. KMS asosidagi yеlim polimer kompozitsiyasida lateks, PVA yoki GIPAN 
komponentlaridan foydalanish orqali materialning adgeziya, elastiklik va reologik(shakl o‘zgarishi, 
oquvchanlik) xususiyatlarini maqsadli boshqarish mumkin. KMS struktura hosil qiluvchi asosiy 
komponent bo‘lib xizmat qilsa, elastomer va gidrofil polimer qo‘shimchalari yеlim qatlamining 
ekspluatatsion barqarorligini sezilarli darajada oshiradi.  
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СОВРЕМЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ: ХАН‑АТЛАС — ТРАДИЦИЯ И ИННОВАЦИЯ 

Садуллаева Д.А.  
Бухарский  государственный технический университет. Узбекистан 

Аннотация. Хан‑атлас — это высококачественная узбекская шелковая ткань, изготовляемая по 
методу абра‑икат (ikat), с уникальной техникой окрашивания нитей перед ткачеством, что позволяет 
создать характерные размытые узоры (абр — «облако»). Ткань отличается высоким художественным и 
культурным значением, а её возрождение стало ключевым примером успешной синергии традиционного 
ремесла и современных художественно‑технологических подходов 

Ключевые слова: хан‑атлас, икат, шелк, ткань, нить, техника, узор, ремесло, культура, традиция, 
производство, технология.    

 

MODERN INNOVATIVE MATERIALS: DEVELOPMENT DIRECTIONS AND 

APPLICATION PROSPECTS 
Sadullaeva D.A. 

Bukhara state technical university. Uzbekistan 
Abstract. Khan-atlas is a high-quality Uzbek silk fabric made using the abr-ikat method, a unique technique of 

dyeing the threads before weaving, creating characteristic blurred patterns (abr means "cloud"). The fabric is 

distinguished by its high artistic and cultural significance, and its revival has become a key example of the successful 

synergy between traditional craftsmanship and modern artistic and technological approaches. 

Keywords: khan-atlas, ikat, silk, fabric, thread, technique, pattern, craft, culture, tradition, production, 

technology.  \ 

Хан‑атлас с древнейших времён ассоциировался с царской роскошью и 
принадлежностью к высшим слоям общества. Он часто использовался как подарок, реликвия 
или средство оплаты. Ткань хан-атлас имеет глубокие корни в культуре Центральной Азии, 
особенно Узбекистана. Она служила не только предметом одежды, но и культурным 
маркером, символом достатка, красоты и региональной идентичности. 
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