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 MAHALLIY XOMASHYOLARGA ASOSLANGAN YARIM JUN TO‘QIMALAR ISHLAB 

CHIQISHNING DOLZARB MASALALARI. 

Azimova G.A.,  Shokirov L.B. 

Buxoro davlat texnika universiteti.  
Annotatsiya. Jun tolasi — tabiiy kelib chiqishga ega bo‘lgan, keratin oqsilidan tashkil topgan spiral tuzilishli 

modda bo‘lib, uning noyob fizik, mexanik va gigiyenik xususiyatlari uni kiyimbop to‘qimalar ishlab chiqarishda eng 

qimmatli xomashyo turlaridan biriga aylantiradi. Jun tolasi kam issiqlik o‘tkazuvchanlik (0.035–0.045 W/m·K) 

ko‘rsatkichiga ega bo‘lib, bu uning sovuqdan himoya qilish qobiliyatini oshiradi. 

Kalit so‘zla: raqobatbardosh, kiyim-kechak, import, mahalliy, xomashyo, havo o‘tkazuvchanlik, gigiyenik, 

estetik, tabiiy, jun, paxta, zig‘ir,component, aralash , kastyum, pardozlash.  
 

URGENT ISSUES IN THE PRODUCTION OF SEMI-WOOLEN FABRICS BASED ON 

LOCAL RAW MATERIALS 
Azimova G.A., Shokirov L.B. 

Bukhara state technical university. 
Abstract. Wool fiber is a spiral-shaped substance of natural origin, consisting of keratin protein, whose unique 

physical, mechanical and hygienic properties make it one of the most valuable raw materials in the production of 

clothing fabrics. Wool fiber has a low thermal conductivity (0.035–0.045 W/m·K), which increases its ability to protect 

against cold. 
Keywords: competitive, clothing, import, local, raw materials, breathability, hygienic, aesthetic, natural, wool, 

cotton, linen, component, blend, costume, finishing. 
 

Respublikada bugungi kunda O‘zbekiston yеngil sanoati barqaror rivojlanish bosqichida 
bo‘lib, ichki bozorni sifatli, ekologik toza va raqobatbardosh kiyim-kechak mahsulotlari bilan 
ta’minlash masalasi eng muhim strategik yo‘nalishlardan biri hisoblanadi. Aholining kiyim-kechak 
mahsulotlariga bo‘lgan talabi ortib borayotgan bir sharoitda, import o‘rnini bosuvchi, yuqori sifatli 
mahalliy xomashyo asosidagi to‘qimachilik mahsulotlarini ishlab chiqish alohida ahamiyat kasb 
etmoqda. 

Jun tolasi o‘zining tabiiy issiqlik saqlash, havoni o‘tkazish, gigiyenik va estetik xususiyatlari 
bilan ajralib turadi. Biroq sof jun to‘qimalarning yuqori tannarxi, qayta ishlashdagi texnologik 
murakkablik va issiqlik ishlov jarayonlarining resurs talabchanligi ularni keng miqyosda ishlab 
chiqarish imkoniyatlarini cheklaydi. Shu sababli jun, paxta va sintetik tolalarni ma’lum nisbatlarda 
aralashtirib, yarim jun tarkibli kiyimbop to‘qimalar ishlab chiqish bugungi kunda dolzarb ilmiy-
amaliy masalalardan biridir. 

O‘zbekiston tabiiy xom ashyo – paxta, jun va ipak ishlab chiqarishda еtakchi davlatlardan 
biri hisoblanadi. Shuningdek, zamonaviy texnologiyalar asosida viskoza va polyester kabi sintetik 
tolalar ham ishlab chiqarilmoqda. Ushbu imkoniyatlardan foydalangan holda, aralash tolali kostyum 
matolarini ishlab chiqarish texnologiyalarini tadqiq qilish va optimallashtirish, import hajmini 
kamaytirish hamda eksport salohiyatini oshirishga xizmat qiladi. 

Jun tolasi — tabiiy kelib chiqishga ega bo‘lgan, keratin oqsilidan tashkil topgan spiral 
tuzilishli modda bo‘lib, uning noyob fizik, mexanik va gigiyenik xususiyatlari uni kiyimbop 
to‘qimalar ishlab chiqarishda eng qimmatli xomashyo turlaridan biriga aylantiradi.  

1. Issiqlik saqlash va gigiyenik xususiyatlar: Jun tolasi kam issiqlik o‘tkazuvchanlik (0.035–
0.045 W/m·K) ko‘rsatkichiga ega bo‘lib, bu uning sovuqdan himoya qilish qobiliyatini oshiradi. 
Gigroskopikligi 14–18%ni tashkil qiladi va namni oson singdiradi, biroq sirtini quruq saqlaydi. Bu 
xususiyatlar tufayli jun kiyimlar inson tanasi uchun optimal mikroiqlim yaratadi. 

2. Mexanik va elastik xususiyatlari: Jun tolasi cho‘zilganda 25–35% gacha uzayadi va 
deformatsiyadan so‘ng o‘z shaklini tiklay oladi. Bu elastiklik kiyim shaklini saqlash, burishmaslik 
va qulay harakatlanish imkonini beradi. Uzilishdagi mustahkamligi 120–160 MPa atrofida bo‘lib, 
bu uni o‘rtacha bardoshli, lekin yumshoq va buramdorligini ta’minlaydi. 

3. Namlikni boshqarish va mikroiqlim xususiyatlari: Jun tolasi 14–18% gacha namni 
singdira oladi, ammo ho‘l sezilmaydi. Bu xususiyat inson tanasidan chiqadigan bug‘ va ter 



To‘qimachilik va yengil sanoat texnologiyalari 

 
        “Fan va texnologiyalar taraqqiyoti”         Ilmiy-texnikaviy jurnal           №1/2026               351 

namligini yutib, tashqi namlikdan himoya qiladi. Sirtida tabiiy lanolin yog‘i mavjud bo‘lib, u suvni 
oson singdirmaydi va tolaga gidrofoblik xususiyatini beradi. 

4. Estetik va gigiyenik ko‘rsatkichlar: Jun tolasi o‘ziga xos yumshoqlik, tabiiy mat sirt va 
chiroyli draplanish qobiliyatiga ega. Tuklanishga qarshiligi 4–5 ball atrofida, elektrostatik 
zaryadlanish darajasi juda past, rang saqlovchanligi esa yuqori 4–5 ball. Shu sababli jun matolar 
uzoq muddat davomida o‘z estetik ko‘rinishini saqlaydi. 

5. Ekologik va funksional afzalliklari: Jun tolasi 100% biologik parchalanadi va ekologik 
toza material hisoblanadi. U yong‘inga chidamli, yonmaydi, faqat kuyyadi va o‘z-o‘zidan so‘nadi. 
Shuningdek, tabiiy lanolin tufayli antibakterial xususiyatga ega va quyosh nurlarini 95–98% gacha 
to‘sadi. 

Iplarning texnik ko‘rsatkichlari buramlar soni, chiziqli zichligi, yigirish tizimi to‘qimaning 
asosiy iste’mol xususiyati silliqligi, mustaxkamligi, havo o‘tkazuvchanligiga va  gigienik 
xususiyatlariga ta’sir etadi. 

Xomashyo tolaviy tarkibi eng muhim faktor. Jun aralash to‘qimalarda tabiiy va sintetik 
komponentlar nisbati matoning asosiy iste’mol xususiyatlarini belgilaydi  1-jadval. 

1-jadval 

Xomashyo  tolaviy tarkibini to‘qimaning asosiy iste’mol xususiyatiga ta’siri omillari 
№ Tolaviy tarkibi To‘qima xususiyatlari 
1 Jun % ko‘p (≥60%) Yaxshi issiqlik saqlanuvchanlik, yumshoqlik, lekin qisqarish 

ehtimoli yuqori 
2 Jun–Paxta (50:50) Gigiyenik va gigroskopikligi  yaxshi, issiqliksaqlanuvchanligi past 
3 

Jun–PES (50:50) 
Elastik deformatsiyaga chidamli, parvarishi oson,  
issiqliksaqlanuvchanligi past 

4 Jun–Viskoz (70:30) Yumshoqlik va mustahkamligi yahshi,  gigiyenik  xususiyati past 
 

Mahsulotning xususiyatini, sifat darajasini belgilovchi omillarni, sifatini to‘g‘ri va obyektiv 
baholashni, ekspluatatsiya jarayonida va turli ta’sirlarga bardoshlilik darajasini bilmay turib uning 
sifatini yaxshilash mumkin emas. Jun tolasi kiyimbop to‘qimalar ishlab chiqarishda o‘zining 
issiqlik saqlovchi, gigiyenik, elastik va ekologik xususiyatlari bilan ajralib turadi. U inson tanasiga 
qulay mikroiqlim yaratadi, uzoq muddatli xizmat ko‘rsatadi va estetik jihatdan yuqori baholanadi. 
Shu boisdan, yarim junli aralashmalar asosidagi kiyimbop to‘qimalar sanoatda yuqori talabga ega 
bo‘lib, energiya va resurs tejamkor texnologiyalar orqali ularni ishlab chiqish dolzarb ilmiy-amaliy 
yo‘nalish hisoblanadi. 

Yarim jun tolali to‘qimalarning umumiy tavsifi: Yarim jun tolali to‘qimalar — bu 
tarkibida ma’lum miqdorda jun tolalari odatda 30–70% bo‘lgan, qolgan qismini paxta, viskoza, 
poliester, akril kabi boshqa tolalar tashkil etadigan to‘qimalardir. Ular tabiiy jun to‘qimalarga 
nisbatan arzonroq, ammo o‘xshash issiqlik izolyatsiyasi va gigienik xususiyatlarga ega. 50% jun + 
50% poliester – issiqlik saqlash va burishmaslik xususiyatlari muvozanatda bo‘ladi. 60% jun + 40% 
viskoza – nafas oluvchi, yumshoqligi yuqori. 70% jun + 30% paxta – tabiiy va gigienik tarkibli, 
qattiqroq tuzilishga ega. Bu aralashmalar to‘qima narxini kamaytiradi, pardozlash va ishlov berishni 
texnologiyasini yеngillashtiradi. 

Yarim jun tolali kiyimbop to‘qimalarni quyidagi belgilar bo‘yicha tasniflash maqsadga 
muvofiq: a) Tolalar tarkibiga ko‘ra: 
▪ Tabiiy aralashmali: jun + paxta, jun + ipak. 

▪ Sun’iy aralashmali: jun + viskoza, jun + asetat. 

▪ Sintetik aralashmali: jun + lavsan (poliester), jun + nitron (akril). 

▪ Ko‘p komponentli: jun + viskoza + poliester. 

b) O‘rilish  turiga ko‘ra: 

• Polotno o‘rilishli: – eng mustahkam va silliq;  

• Sarja o‘rilishli (kapronli, diagonal) – shaklni yaxshi saqlaydi, elastik mato;  
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• Satin yoki atlas o‘rilishli – silliq, yaltiroq, tantanali kiyimlar uchun. 

c) Belgilanishiga ko‘ra: Erkaklar kiyimbop to‘qimalari: kostyumlik, palto uchun; Ayollar 
kiyimbop to‘qimalari: kostyum, yubka, paltolik; Bolalar uchun: gigienik, yumshoq va allergiyasiz 
turlar; 

d) Yuzaning tuzilishiga ko‘ra: Silliq yuzali (kam tukli, tekis) – kostyumlik matolari; Tukli 
(villi) yuzali — palto, kurtka uchun; Relyefli yoki naqshli – dizaynerlik kiyimlar uchun. 

 Yarim jun to‘qimalarning asosiy fizik-mexanik va gigienik xususiyatlari 
a) Fizik-mexanik xususiyatlari: Mustahkamlik: aralash tolalar tufayli yuqori darajada  asosan 

450–550 N oralig‘ida. 
• Cho‘ziluvchanlik: jun tolasi tufayli elastik, tikuv vaqtida shaklni saqlaydi. 

• Burishmaslik: sintetik tolalar mavjudligi tufayli yuqori. 

• Egiluvchanlik: tabiiy jun tufayli yaxshi, kiyim qulay o‘tiradi. 

b) Gigienik xususiyatlari: 

✓ Issiqlik saqlash qobiliyati: 0,030–0,045 Vt/m·K, bu paxtalik matolardan 30–40% yuqori. 

✓ Gigroskopiklik: 12–16% (toza jun 17–18%, sintetik esa 3–5%). 

✓ Havo o‘tkazuvchanlik: 90–130 dm³/m²·s atrofida. 

✓ Teri bilan aloqa qulayligi: aralash tarkibdagi viskoza yoki paxta tufayli yumshoqlik 

ta’minlanadi. 
Ishlov berish va parvarish qilish xususiyatlari: Yarim jun matolar toza jun to‘qimalarga 

nisbatan: 
➢ Kam cho‘ziladi va qisqaradi, chunki sintetik komponent shaklni ushlab turadi; 

➢ Yuvish va dazmollash osonroq, suv harorati 30–40°C dan oshmasligi kerak; 

➢ Statik elektrlanish ehtimoli bor, shuning uchun antistatik ishlov tavsiya etiladi; 

➢ Bo‘yoqni yaxshi ushlab turadi, ayniqsa disperse va reaktiv bo‘yoqlar bilan.  

Yarim jun tolali kiyimbop to‘qimalar: Kostyumlar, palto, pidjak, shim, yubka, forma va 

xizmat kiyimlari uchun keng ishlatiladi. Harbiy va maxsus kiyimlarda – mexanik mustahkamlik va 

issiqlik saqlanuvchanlik xususiyati uchun qo‘llaniladi. 

Yarim jun tolali kiyimbop to‘qimalar hozirgi vaqtda to‘qimachilik sanoatida eng samarali 
materiallardan biridir. Ular tabiiy junning issiqlik va gigienik afzalliklarini saqlagan holda, sintetik 
tolalarning chidamliligi, burishmasligi va arzonligini birlashtiradi. Shu sababli ular moda sanoatida, 

maishiy kiyim ishlab chiqarishda hamda maxsus ish kiyimlari tayyorlashda keng qo‘llaniladi. 
Paxta tolalari to‘qimachilik sanoati uchun eng qimmatli xom ashyo turi hisoblanadi. U 

gigroskopik, yuqori mustahkamlik, quyosh nurlariga chidamlilik kabi sifat ko‘rsatkichlariga ega. 
Paxta tolali matolar choyshabbop, paypoq buyumlari hamda texnikaviy, tibbiy maqsadlarda 
mo‘ljallangan matolar ishlab chiqarishda keng qo‘llaniladi. 

Jun hayvonlarning terisida joylashgan tuklari deb ataluvchi va qayta ishlab ipga 
aylantiriluvchi toladir (2-5 jadval). Hayvonlardan olinadigan jun hayvon turiga qarab nomlanadi. 
Masalan: echki juni, tuya juni va boshqalar. Jun tolalari ifloslikni qaytaradi va tozalash oson. 
Issiqlikni saqlash - (issiqlikni tejash qobiliyati) junning eng mashhur va sevimli xususiyatlaridan 
biridir. Jun eng yuqori issiqlikni o‘zida saqlash qoluvchi xususiyatlarga ega. Bu xususiyat uning 
tolalari tarkibi tufayli issiqlikni bog‘lash va uni tolalar orasida saqlashi hisobiga sodir bo‘ladi. 
Tabiatda unga o‘xshash boshqa tola mavjud emas. Eng yuqori gigroskopiklik 18-25% tashkil qiladi. 
U atrof-muhitdan namlikni yutadi, lekin boshqa tolalardan farqli o‘laroq, u namlikni asta-sekin 
yutadi va chiqaradi, shu bilan birga quruq qoladi. Suvda kuchli bo‘kadi. Cho‘zilgan holatdagi 
namlangan tolani quritish yo‘li bilan o‘z holatiga qaytarish mumkin, qayta namlashda tolaning 
uzunligi yana tiklanadi. Yorug‘likga chidamli va cho‘ziluvchanligi yaxshi. Qayishqoqligi yuqori 
g‘ijimlanmaydi. 
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Jun hayvonlarning terisida joylashgan tuklari deb ataluvchi va qayta ishlab ipga 
aylantiriluvchi toladir (2-5 jadval). Hayvonlardan olinadigan jun hayvon turiga qarab nomlanadi. 
Masalan: echki juni, tuya juni va boshqalar. Jun tolalari ifloslikni qaytaradi va tozalash oson. 
Issiqlikni saqlash - (issiqlikni tejash qobiliyati) junning eng mashhur va sevimli xususiyatlaridan 
biridir. Jun eng yuqori issiqlikni o‘zida saqlash qoluvchi xususiyatlarga ega. Bu xususiyat uning 
tolalari tarkibi tufayli issiqlikni bog‘lash va uni tolalar orasida saqlashi hisobiga sodir bo‘ladi. 
Tabiatda unga o‘xshash boshqa tola mavjud emas. Eng yuqori gigroskopiklik 18-25% tashkil qiladi. 
U atrof-muhitdan namlikni yutadi, lekin boshqa tolalardan farqli o‘laroq, u namlikni asta-sekin 
yutadi va chiqaradi, shu bilan birga quruq qoladi. Suvda kuchli bo‘kadi. Cho‘zilgan holatdagi 
namlangan tolani quritish yo‘li bilan o‘z holatiga qaytarish mumkin, qayta namlashda tolaning 
uzunligi yana tiklanadi. Yorug‘likga chidamli va cho‘ziluvchanligi yaxshi. Qayishqoqligi yuqori 
g‘ijimlanmaydi. 

Yangi to‘qima assortimentini yaratishda, xom-ashyoning tolaviy tarkibi, tolalarning 
xossalari, ularning o‘zaro birikuvi alohida e’tiborga olinadi. Kiymbop gazlamalarning me’yoriy 
ko‘rsatkichlarini qisqacha ko‘rib chiqish ularning yig‘indisiga faqat aralash gazlamalarda erishish 
mumkin degan xulosaga kelish imkonini beradi. 

Shuni tan olish kerakki, faqatgina tabiiy tolalardan – zig‘ir, paxta, jun tolalaridan tikilgan 
kiyimlarga talab ortmoqda. Zig‘ir va paxta gazlamalari, albatta, juda qulay, biroq ular tez kirishadi 
va oson g‘ijimlanadi. Garchi bugungi kunda “yengil g‘ijimlar” tendensiyasi moddada bo‘lsa-da, bu 
ishbilarmonlar uchun mo‘ljallangan kiyimlar uchun maqbul emas, chunki bu muvaffaqiyatli inson 
qiyofasiga putur еtkazadi. 

Sof jun va yarim jun gazlamalar uzoq vaqtdan beri kiyimlar uchun ishlatiladi. Sanab o‘tilgan 
gazlamalar hozirda bozorda talabga ega, biroq kiyim gazlamalari bozorining asosiy segmentini 
aralash gazlamalar tashkil etadi va ular tarkibida, kamida, tanlab olingan miqdorda kimyoviy tolalar 
mavjud bo‘ladi. 

Xulosa qilib shuni aytish joizki, aynan kiyimga mo‘ljallangan turli tarkibli to‘qimalarni 
loyihalash jarayonlarini takomillashtirish masalalari bo‘yicha tadqiqotlar, xususan, muayyan 
xususiyatli kiyim-kechak uchun aralash jun gazlamalarni loyihalash, ularni tuzilish 
ko‘rsatkichlaridan foydalanib yarim jun mato to‘qimalarni ishlab chiqish dolzarb masalaaridan 
biridir.  

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati. 
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