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hisoblaymiz. Qayishqoqlik moduliga va muftaning konstruktiv o‘lchamlariga bog‘liq rezina 
qattiqligini aniqlaymiz. 

                                  (3) 

 ;             ;              

Xulosa. Tanlagan yuklanishimiz maksimal va FM ning ishlash sharoitlariga bog‘liqligini 
hisobga olib rezina qoplama qalinligini 4 mm, IRP -1346 markali qayishqoqlik moduli  
E= 4MPa bo‘lgan rezina turini qabul qildik. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРАБОТКИ НИТЕЙ ВОРСОВОЙ ОСНОВЫ ПРИ 
ФОРМИРОВАНИИ КОВРОВОГО ИЗДЕЛИЯ 

Мардонов С.Э. 
Бухарский инженерно-технологический институт. 

           Аннотация. В данной статье представлены теоретические расчеты количества основной ворсовой 
нити, используемой при производстве ковровых изделий, с учетом средних уработанных количеств рабочей и 
нерабочей основной ворсовой нити. Для нахождения уработки рабочей основной ворсовой нити анализировано 
длина ворсовой петли с учетом структурной схемы закрепления ворсого пучка в ковре. 
          Ключевые слова: ковёр, ворс, изделия, уработка, основа, уточная нить, петле, диаметр, волокна, 
ворсовая основа, коренная основа, линейная плотность.  
 

GILAM MAHSULOTINI SHAKLLANISHIDA TUKLI TANDA IPLARINING 

KIRISHISHINI ANIQLASH. 

Mardonov S.E. 

Buxoro muhandislik-texnologiya instituti. 
            Аnnotatsiya. Ushbu maqolada gilam mahsulotini ishlab chiqarishga sarflangan tukli tanda ipining miqdorini 
aniqlashda ishchi va ishchi holatida bo‘lmagan tukli tanda iplarining o‘rtacha kirishish miqdorlarini hisobga olgan 
holdagi nazariy hisob-kitoblari keltirib o‘tilgan. Ishchi tukli tanda ipining kirishishini topish uchun tuk  ilmog‘ining 
uzunligi gilamdagi tukli iplar to‘plamini tarkibiy biriktirish sxemasini hisobga olgan holdagi hisoblashlar tahlil 
qilingan. 
         Tayanch iboralar: gilam, tuk, mahsulotlar, kirishish, tanda, arqoq ipi, ilmoq, diametr, tola, tukli tandai, o‘zak 
tanda, chiziqli zichlik. 
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DETERMINING THE YIELD OF PILL BASE THREADS WHEN FORMING A CARPET 

PRODUCT 

Mardonov S.E. 

Bukhara engineering-technological institute. 
           Abstract. This article presents theoretical calculations of the amount of main pile thread used in the production 
of carpets, taking into account the average processed quantities of working and non-working main pile thread. To find 
the utilization of the working main pile thread, the length of the pile loop was analyzed taking into account the 
structural diagram of fixing the pile bundle in the carpet. 
         Key words: carpet, pile, products, processing, warp, weft thread, loop, diameter, fiber, pile warp, root warp, 
linear density. 

 

Рынок ковров представляют более 50 характерных видов, особенности которых 
отражены в их названиях. Ковры и ковровые изделия разнообразны по сырьевому составу, 
способам выработки, строению ворсовой поверхности, плотности, размерам, 
колористическому оформлению. 

По строению ворсовой поверхности различают ковры: ворсовые – с разрезным и 
неразрезным (петельным) ворсом; безворсовые – двусторонние ковровые тканые полотна 
типа килимов, паласов и односторонние типа сумахов [1]. По способам производства 
различают ковры, выработанные ручным или машинным способом. Ковры машинного 
производства по способу образования рисунка делятся на прутковые (гладкие, набивные, 
жаккардовые), двухполотенные (гладкие и жаккардовые), аксминстерские (трубчатые, 
жаккардовые с вкладным ворсом, ленточные), нетканые (тафтинговые гладкие, с набивным 
рисунком и с рельефным рисунком, трикотажные и иглопробивные), войлочные, меховые с 
аппликационными узорами, плетеные (циновки с узором из цветного материала) и др [2]. 

Нити ворсовой основы в ковровом изделии образуют рабочий (ворсовые пучки на 
поверхности) и нерабочий (ворсовые нити заработаны в структуре ковра) ворс. При 
определении массы ворсовой основы, расходуемой на выработку коврового изделия, 
принимают среднюю уработку ворсовой основы с учетом рабочего и нерабочего ворса [3]. 

Для нахождения уработки рабочего ворса рассчитывают длину ворсовой петли с 
учетом схемы структурного закрепления ворсового пучка в ковре [4]. 

Расчет уработки ворсовой основы при двухуточном закреплении ворсового пучка. 
Схематическое изображение ворсовой петли при двухуточном закреплении ворсовой 

основы, переплетение «Экстра» приведено на 
рисунке 1. 

Длина ворсовой петли La  равна длине [5] 
ломанной линии: 

 

Так как ñhÁÀAÁ ==
; ódBÁÁB ==

; 

âîdÃÂÂÃ .==
; ódDÃÃD 5,0==
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.âîó dd
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DD
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===



, то 

RddhL âîóñâ +++= .232
 [мм], (2) 

где ñh
 – высота ворсовой петли над грунтом сурового коврового изделия с учетом величины 

сострига при отделке, мм; ód
 – диаметр нити утка, мм; âîd .  – диаметр нити ворсовой 

основы, мм; R  – длина половины диаметра окружности (радиус), мм. 

 Рисунок 1.  Ворсовая петля при двух-

уточном закреплении ворсовой основы 
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Диаметры нитей определяют[6] по формуле Ашенхерста: 
- уточной нити 

óóó ÒÑd = 03162,0
 [мм], (3) 

- ворсовой основы 

âîâîâî ÒÑd ... 03162,0 =
 [мм],  (4) 

- коренной основы  

êîêîêî ÒÑd ... 03162,0 =
 [мм],  (5) 

- настилочной основы  

íîíîíî ÒÑd ... 03162,0 =
 [мм],  (6) 

где óÑ
, âîÑ . , êîÑ . , íîÑ .  – коэффициенты, зависящие от природы волокна уточной нити, 

ворсовой, коренной и настилочной основ; óÒ
, âîÒ . , êîÒ . , íîÒ .  – линейная плотность утка, 

ворсовой, коренной и настилочной основ (фактическая с учетом укрутки при кручении), 
текс. 

Длина ковра, приходящаяся на 1 ворсовый пучок 

        ñó

ó
ê Ð

n
l

.

100 
=

 [мм],                    (7) 

где ón
 – число утков, закрепляющих ворсовый пучок. 

Уработка нитей основы рабочего ворса 
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Суммарная уработка ворсовой основы 


−+

=
â

íâîâðâî
âî n

ànà
à ....

.

)1(2

 [%],  (9) 

где ân
 – число систем (цветов) ворсовой основы. 

Длина ворсовой основы в ковре с учетом среза 
Длина ворсовой основы, расходуемой на образование рабочего ворса: 
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 [см]. (10) 
Длина ворсовой основы, зарабатываемой в грунт ковра (нерабочий ворс): 

íâî
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01,01 −
=

 [см].     (11) 
Средняя длина ворсовой основы, расходуемой на выработку ковра: 
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=

 [см]. (12) 
Величина средней уработки ворсовой основы 
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Коэффициент уработки ворсовой основы 
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Расчет длины ворсовой петли при двухуточном закреплении ворсового пучка, переплетение 
«Супра». 
Схематическое изображение ворсовой петли при двухуточном закреплении ворсовой основы 
приведено на рисунке 2. 

 
Рисунок 2. Ворсовая петля при двухуточном закреплении ворсовой основы 

 

Длина ворсовой петли âL  равна длине[7] ломанной линии: 
ÁÀÂÁÃÂDÃÅDÅÅDÅÃDÂÃÁBAÁAALâ ++++++++++==       (15) 

Так как ñhBAAB == ; âîdBÁÁB . == ; ódÃBBÃ == ; íîdDÃÃD .== ; 

ódEDDE 5,0== ; 
2

)(

2

.âîó dd
R

D
ÅÅ

+
===



, то 

RdddhL íîâîóñâ ++++= .. 2232 [мм],                   (16) 

где ñh  – высота ворсовой петли над грунтом сурового коврового изделия с учетом величины 
сострига при отделке,  мм; ód  – диаметр нити утка, мм; âîd .  – диаметр нити ворсовой 

основы, мм; íîd .  – диаметр нити настилочной основы, мм; R  – длина половины диаметра 
окружности (радиус), мм. 

Расчет длины ворсовой петли при трехуточном закреплении ворсового пучка, 
переплетение «Экстра». Схематическое изображение ворсовой петли при трехуточном 
закреплении ворсовой основы приведено на рисунке 3. 

Длина ворсовой петли âL
 равна длине[8]ломанной линии: 

ÁÀÂÁÃÂDÃÅDÆÅÆÆÅÆDÅÃDÂÃÁBAÁAALâ ++++++++++++==    (17) 

Так как ñhÁÀAÁ == ; ódBÁÁB == ; âîdÃÂÂÃ .== ; ódDÃÃD == ; 

ódÅDDÅ 5,0== ; íîdÆEEÆ .== ; 
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
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, то 
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RdddhL íîâîóñâ ++++= .. 2252  [мм].              (18) 
 

 
Рисунок 3. Ворсовая петля при трехуточном закреплении ворса 

 

Расчет длины ворсовой петли при трехуточном закреплении ворсового пучка в 
пятицветных коврах. Схематическое изображение ворсовой петли при трехуточном 
закреплении ворсовой основы приведено на рисунке 4. 

 
Рисунок 4. Ворсовая петля при трехуточном закреплении ворса. 

 

Длина ворсовой петли âL  равна длине[9] ломанной линии: 
ÁÀÂÁÃÂDÃDDÃDÂÃÁBAÁAALâ ++++++++==    (19) 

Так как ñhÁAAÁ == ; êîdBÁÁB .== ; ódÃÂÂÃ 5,0== ; ódDD = ; 

4

)(

24

.âîó ddRD
DÃÃD

+
====


, то 

RddhL êîóñâ +++= .222 [мм].                     (20) 
         Для нахождения уработки рабочей основной ворсовой нити анализировано длина 
ворсовой петли с учетом структурной схемы закрепления ворсого пучка в ковре. 
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ЁЗГИ МАХСУС КИЙИМЛАРНИ ТАЙЁРЛАШДА ҚЎЛЛАНИЛАДИГАН 

ТАЛАБЛАРНИ ШАКЛЛАНТИРИШ 

Бебутова Н.Н. 

Бухоро муҳандислик-технология институти. 
Аннотация. Мазкур мақолада қишлоқ хўжалик ишчиларининг ёзги махсус кийимининг комплекс таҳлили 

асосида лойиҳаланаётган махсус кийимга қўйиладиган талаблар дастури шакллантирилганлиги ёритилган.  
Таянч сўзлар: ресурс, бандлик, мажмуа, тармоқ, ўғит, пестицид, чорвачилик, эскизли лойиҳа, анкета, 

респондент.  
 

ФОРМУЛИРОВКА ТРЕБОВАНИЙ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ЛЕТНЕЙ 

СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ 

Бебутова Н.Н. 

Бухарский инжинерно-технологический институт. 
Аннотация. В данной статье описано формирование программы требований к специальной одежде, 

которая разрабатывается на основе комплексного анализа летней специальной одежды работников сельского 
хозяйства.  

Ключевые слова: ресурс, занятость, комплекс, сеть, удобрения, пестициды, животноводство, эскизный 
проект, анкета, респондент. 
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