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УДК 678.664.743 
РАЗРАБОТКА СОСТАВА БУРОВЫХ РАСТВОРОВ И ИЗУЧЕНИЕ ИХ 

РЕОЛОГИЧЕСКИХ И ЭКСПЛУАТAЦИОННЫХ СВОЙСТВ  
1Чулиев У.Х., 2Амонов М.Р. 

1Каршинский инженерно-экономический институт,  
2Бухарский государственный университет. 

Аннотация. Обоснован и разработан состав буровых растворов с вовлечением органических и 
неорганических химических реагентов. На основании лабораторных исследований установлен оптимальный 
состав составляющих компонентов-предназначенных для стабилизации буровых растворов.  Установлено, 
что с увеличением концентрации ПАА и серицина в составе разработанного бурового раствора повышается 
буровой способности при бурении. Изучено, реологические, физико-химические и эксплуатационные    
характеристики 15 % ного бурового раствора на основе ПАА, серицина, Nа-КМЦ и бентонита. 

Ключевые слова: композиция, состав, свойства, плотность, вязкость, водоотдача, толщина, скважин, 
композиционные реагенты, буровые растворы, поли акриламид, серицин, модификация, исследование, 
технология, применение. 

 

BURG‘ULOVCHI ERITMALAR TARKIBINI ISHLAB CHIQISH VA ULARNING 

REOLOGIK HAMDA EKSPLUATATSION XOSSALARINI O‘RGANISH 
1Cho‘liyev U.X.,  2Amonov M.R. 

1Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti, 2Buxoro davlat universiteti. 
Annotatsiya. Maqolada organik va noorganik kimyoviy reagentlarni o‘z ichiga olgan burg‘ulash 

suyuqliklarining tarkibi asoslangan va ishlab chiqilganligi bayon qilingan. Laboratoriya tadqiqotlari asosida 
burg‘ulash suyuqliklarini barqarorlashtirish uchun mo‘ljallangan qismlarning optimal tarkibi o‘rnatildi.  Ishlab 
chiqilgan burg‘ulash suyuqligi tarkibida PAA va seritsin konsentratsiyasining oshishi bilan burg‘ulash paytida 
burg‘ulash qobiliyati oshishi aniqlandi. PAA, seritsin, Na-CMC va bentonit asosidagi 15% li burg‘ulash suyuqligining 
reologik, fizik-kimyoviy va ekspluatatsion xususiyatlari o‘rganildi. 

Kalit so‘zlar: burg‘ulash suyuqliklari tarkibi, xossalari, zichligi, yopishqoqligi, suyuqlikning yo‘qolishi, 
qalinligi, quduqlar, kompozit reagentlar, poliakrilamid, seritsin, modifikatsiya, tadqiqot, texnologiya, qo‘llanilishi. 

 

THE DEVELOPMENT OF COMPOSITE DRILLING FLUIDS AND THE STUDY OF 

THEIR PHYSICO-CHEMICAL AND TECHNOLOGICAL PROPERTIES 
1Chuliev U.X., 2Amonov M.R. 

1Karshi engineering and economic institute, 2Bukhara state university. 
Abstract. For the first time, effective import-substituting and export-oriented composite chemical reagents using 

organic ingredients based on local raw materials and industrial waste, suitable for stabilizing drilling fluids, have been 
scientifically substantiated and developed. Based on laboratory studies, some of the components for composite reagents 
were determined. It has been shown that with increasing starch concentration, the drilling ability of solutions when 
drilling oil and gas wells increases. The physical, chemical and technological characteristics of a 15% drilling mud 
have been established based on the developed compositions of chemical reagents. 

Key words: composition,  properties, density, viscosity, fluid loss, thickness, wells, composition reagents, drilling 
fluids, polyacrylamide, sericin, modification, research, technology, application. 

 

   При бурении разыскательных работ нефтяных и газовых скважин  основным 
технологическим параметром являются выбор буровых растворов, который осуществляется с 
вовлечением химических реагентов, как органического, так и неорганического 
происхождения. Эти реагенты представляют в основном природные и синтетические 
полимеры, применяемые в настоящее время, являются дорогостоящими, вывозится из-за 
рубежа и не всегда эффективны. Большинство таких химических реагентов особенно при 
бурении нефтегазовых скважин на месторождениях с высокоминерализо-ванными 
пластовыми водами являются не пригодным.                                                                                     

  Эффективность и пригодность буровых растворов определяется от качества 
используемых химических реагентов (БР). Исходя этого к составам химических реагентов, 
применяемых в качестве бурового раствора предъявляются определённые требования по их 
физико-химических и технологическим свойствам  [1]. 
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Как известно бурение нефтяных и газовых скважин во всем мире, в частности  на 
территории Узбекистана проводится как в нормальных, так и в осложненных геологических 
условиях. Для этого, в первую очередь, требуется необходимость  разработать   эффективных 
промывочных буровых растворов , хорошо очищающие забой скважины от выбуренной 
горной породы, который сопровождается образованием тонкую корку с гладкой 
поверхностью на стенках скважин по диаметру окружности [2]. 

 Нами были исследованы зависимости физико-химических свойств буровых растворов, 
полученных с использованием различного состава, состоящего бентонита из  Навбахорского  
месторождения, Na-КМЦ,  ПАА и серицина при их различных   содержании  [4].  На рис.1  
приведены результаты физико-химических и реологических  свойств буровых растворов на 
основе разработанных  составов   при различных соотношениях.  

 
Рис.1. Зависимость плотности (1), вязкости (2), водоотдачи (3), и СНС10 (4) буровых 

растворов. 
 В табл. 1 приведены оптимальные составы разработанных буровых растворов 

состоящих из бентонита , ПАА ,  Na-КМЦ и серицина . Содержание  бентонита 
придерживались в пределах 10 масс.%. 

 Как видно из полученных данных, 15%-ные буровые растворы, в зависимости от 
соотношения ПАА, Na-КМЦ и серицина, имеют различные физико-химические и 
технологические свойства. При этом с увеличением количества серицина, в отличие от 
данных, приведённых в табл. 2, все показатели, кроме показателя водоотдачи, имеют 
тенденцию к увеличению по мере увеличения количества серицина в рецептуре. При 
увеличении количества серицина от 1,0 до 4,0% плотность буровых растворов повышается от 
0,88 до 1,11 г/см3, вязкость от 31 до 90 с, водоотдача снижается от 8,2 до 5,2 см3/30 мин, а 
СНС увеличивается от 20 до 44 мг/см3.   

Анализ данных, приведённых на рис и в табл. 1, показывает, что из композиции, 
содержащих в своём составе бентонита, ПАА, Na-КМЦ и серицина при различном 
соотношении можно разработать оптимальные составы, успешно применяемые в качестве 
стабилизаторов для буровых растворов при бурении нефтегазовых скважин со средним 
пластовым давлением, так как при этом используются буровые растворы, имеющие 
плотность не менее 1,05 г/см3 с соответствующей вязкостью, водоотдачей и СНС. 

Далее были проведены опытные испытания в лаборатории АО “Шуртан газ” 
технологических параметров глинистых буровых растворов на основе 
высокоминерализованных пластовых вод Каршинского региона на четырёх видах буровых 
составов: бентонит-Na-КМЦ-ПАА, бентонит-Na-КМЦ-серицин,ПАА-Na-КМЦ- 
серицин,бентонит-ПАА- серицин. 
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Таблица 1  

Реологические и эксплуатационные характеристики 15%-ного бурового раствора 
на основе разработанных составов  

Характеристики буровых растворов Серицин - 
Na-КМЦ 

Серицин - 
ПАА 

Бентонит- 
Na-КМЦ 

Бентонит- 
ПАА 

Водородный показатель, рН 9 9 9 9 
Плотность, γ, г/см3 0,78 0,82 0,87 1,01 
Условная вязкость 15 % водного 
раствора по СПВ-5, Т, с, не менее 

30 38 48 68 

Водоотдача 15 % водного раствора по 
прибору ВМ-6, В, см3/30 мин 

7,2 9,0 5,5 6,8 

Толщина корки, мм 0,08 0,25 0,56 0,75 

Статистическое напряжение сдвига 
СНС, 1/10 мин, мг/см2 21 24 29 38 

 
Данные лабораторных испытаний табл.2. показали, что технологические показатели 

глинистого бурового раствора, обработанного химическими реагентами бентонит- Na-КМЦ –
ПАА и бентонит- Na-КМЦ- серицин, улучшаются.  Особенно явно это проявляется на 
повышении стабилизации минерализованных буровых растворов, повышении их 
реологических свойств, а также снижение фильтрационных свойств, толщины корки и 
повышении рН [6]. 

     Таблица 2 

Эксплуатационные свойства разработанных буровых растворов  
 
Состав глинистых растворов 

Технологические параметры 
раcтворов 

 рН  Т500, 
сек 

В, м3/30 
мин 

К, 
мм 

γ, 
г/см3 

1 л пластовой воды +300гр. Красной глины (порошок) 6 17 40>7,5 мин 8 1,21 
Исходный р-р +15% бентонит- Na-КМЦ –ПАА 11 28 4 0,5 1,16 
Исходный р-р +15% бентонит- Na-КМЦ- серицин 10 32 4 0,6 1,21 
Исходный р-р +15 % ПАА- Na-КМЦ- серицин 12 26 4 0,8 1,19 
Исходный р-р +15 % бентонит-ПАА- серицин 10,5 22 3 0,8 1,24 
1 л пластовой воды + 300гр. Красной глины (порошок) 6 16 40>7,6 мин 10 1,20 
 Исходный р-р +15 % бентонит- Na-КМЦ –ПАА 11 42 3 0,5 1,16 
Исходный р-р +15 % бентонит- Na-КМЦ- серицин 9 44 4 0,6 1,18 
Исходный р-р +15% ПАА- Na-КМЦ-серицин 11 41 3 0,7 1,20 
Исходный р-р +15 % бентонит-ПАА- серицин 10 35 4 0,7 1,22 

 
 Таким образом,  выявлено возможности получении высоко стабилизированные 

эффективные буровые растворы с плотностью в пределах от 0,9 до 1,24 г/см3, рН=6-12, что 
даёт возможность экономии каустической и кальцинированной соды, а композиционные 
составы химических реагентов бентонит- Na-КМЦ –ПАА и бентонит-Na-КМЦ- серицин 
могут успешно применяться для приготовления буровых растворов с использованием 
пресных и минерализованных пластовых вод при бурении скважин в осложнено-
геологических условиях и при прохождении пластов как с низким, так и со средним 
пластовым давлением. 
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IPAK SALMOG‘INI OSHIRISH UCHUN IPAK QURTLARINI PARVARISHLASHNING 

ZAMONAVIY YECHIMLARI 

Sharibayev N.Y., Ibragimov A.T. 

Namangan muhandislik-texnologiya instituti.  
Annotatsiya. Maqolada ipak qurtlarini parvarishlashda zamonaviy texnologiyalarni qo‘llash orqali ipak 

salmog‘ini oshirishga oid ma’lumotlar berilgan. Tadqiqot davomida avtomatlashtirilgan tizimlar, sensorlar va 
mikroelektronika yordamida parvarishlash jarayonlari optimallashtirildi. Natijalar shuni ko‘rsatdiki, zamonaviy 
usullar yordamida ipak qurtlarining o‘sish sur’ati 25% ga va ipak salmog‘i 67 kg gacha oshdi. Avtomatlashtirish 
jarayonlari mehnat xarajatlarini 30-40% ga kamaytirib, rentabellikni 10% dan 20% gacha oshirdi. Ushbu tadqiqot 
zamonaviy texnologiyalarni serikulture sohasida qo‘llashning samaradorligini tasdiqlaydi va kelgusidagi tadqiqotlar 
uchun asos bo‘lib xizmat qiladi. 

Kalit so‘zlar: ipak qurtlari, parvarishlash, zamonaviy texnologiyalar, avtomatlashtirish, sensorlar, 
mikroelektronika, ipak salmog‘i, o‘sish sur'ati, iqtisodiy samaradorlik, serikulture. 
  

MODERN SILKWORM FARMING SOLUTIONS TO INCREASE SILK YIELD 

Sharibayev N.Y., Ibragimov A.T. 

Namangan institute of engineering technology. 
Abstract. This research focuses on increasing silk weight by using modern technology in silkworm care. During 

the research, maintenance processes were optimized with the help of automated systems, sensors and microelectronics. 
The results showed that with the help of modern methods, the growth rate of silkworms increased by 25% and the silk 
weight increased to 67 kg. Automation processes have reduced labor costs by 30-40% and increased profitability by 10-
20%. This study confirms the effectiveness of using modern technologies in the field of sericulture and serves as a basis 
for future research. 

Key words: silkworms, maintenance, modern technologies, automation, sensors, microelectronics, silk weight, 
growth rate, economic efficiency, sericulture. 

 
СОВРЕМЕННЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ ШЕЛКОВОГО ШЕЛКОВОДА 

ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ УРОЖАЙНОСТИ ШЕЛКА 

Шарибаев Н.Ю., Ибрагимов А.Т. 
Наманганский инженерно-технологический институт. 

Аннотация. Это исследование направлено на увеличение веса шелка за счет использования современных 
технологий ухода за тутовым шелкопрядом. В ходе исследований были оптимизированы процессы 
обслуживания с помощью автоматизированных систем, датчиков и микроэлектроники. Результаты показали, 
что с помощью современных методов скорость роста тутового шелкопряда увеличилась на 25%, а вес шелка 
увеличился до 67 кг. Процессы автоматизации позволили снизить трудозатраты на 30-40% и повысить 
рентабельность на 10-20%. Данное исследование подтверждает эффективность использования современных 
технологий в сфере шелководства и служит основой для будущих исследований. 

Ключевые слова: тутовый шелкопряд, содержание, современные технологии, автоматизация, датчики, 
микроэлектроника, масса шелка, темпы роста, экономическая эффективность, шелководство. 

 


